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пластичних артикала коришћењем ГЦ-МС технике и развој нове методе 
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as well as the conditions under which phthalates migrate from plastic articles. The 

following phthalates were tested: dimethyl phthalate, di-n-butyl phthalate, 
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A liquid-liquid extraction method was developed for three different types of food 
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Reagensi i rastvarači 

DMP – Dimetil ftalat (engl. Dimethyl phthalate) 
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DnBP – Di-n-butil ftalat (engl. Di-n-butyl phthalate) 
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DIDP – Diizodecil ftalat (engl. Di-isodecyl phthalate) 

DIBP – Diizobutil ftalat (engl. Diisobutyl phthalate)  

BPA – bisfenol A (engl. Bisphenol-A) 

BBz – Benzil benzoate (engl. Benzil benzoate) 

DBA – Dibutil adipat (engl. Dibutyl adipate) 

THF – Tetrahidrofuran (engl. Tetrahidrofuran) 
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MEHP – Mono-2-etilheksil ftalat (engl. Mono(2-ethylhexyl) phthalate) 

MMP – Monometil ftalat (engl. Monomethyl phthalate)  

MBP – Mono-n-butil ftalat (engl. Mono-n-butyl phthalate)  

MBzP – Monobenzil ftalat (engl. Monobenzyl phthalate)  

MEHP – Mono(2-etilheksil) ftalat (engl. Mono(2-ethylhexyl) phthalate) 

MnOP – Mono-n-oktil ftalat (engl. Mono-n-octyl phthalate) 

MCPP – Mono-(3-karboksipropil) ftalat (engl. Mono-(3-carboxypropyl) phthalate)  

MEOHP (5oxo-MEHP) – Mono(2-etil-5-oksoheksil) ftalat (engl. Mono(2‐ethyl‐5‐

oxohexyl) phthalate) 

MCPeP – Mono-(5-karboksi-n-pentil) ftalat (engl. mono-(5-carboxy-n-pentyl) phthalate) 

MECPP (5cx-MEPP) – Mono(2-etil-5karboksipentil) ftalat (engl. Mono(2‐ethyl‐5‐

carboxypentyl) phthalate) 

MEHHP (5OH-MEHP) – Mono(2-etil-5-hidroksiheksil) ftalat (engl. Mono(2-ethyl-5-

hydroxyhexyl) phthalate)  

MCMHP (2cx-MMHP) – Mono(2-karboksimetilheksil) ftalat (engl. Mono 2-

carboxymethylhexyl phthalate) 



                                                     

  

MCMP – Monokarboksimetil ftalat (engl. Mono-carboxymethyl phthalate) 

MCHpP – Mono-(7-karboksi-n-heptil) ftalat (engl. Mono-(7-carboxy-n-heptyl) phthalate) 

MHOP – Mono-7-hidroksi-n-oktil ftalat (engl. Mono-(7-hydroxy-n-octyl) phthalate)  

MOOP – Mono-(7-okso-n-oktil) ftalat (engl. Mono-(7-oxo-n-octyl) phthalate) 
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PVC – polivinil hlorid (engl. Polyvinyl chloride) 

PET (PETE) – polietilentereftalat (engl. Polyethylene terephthalate) 

HDP (HDPE) – polietilen visoke gustine (engl. High-density polyethylene) 

LDPE – polietilen male gustine (engl. Low-density polyethylene) 

PP – polipropilen (engl. Polypropylene) 

PS – polistiren (engl. Polystyrene) 

PC – polikarbonat (engl. Polycarbonate) 

FCM – ambalažni materijal koji je u kontaktu sa hranom (engl. Food Contact Material) 

FP – artikli koji služe za pakovanje hrane (engl. Food Packaging) 

FHE – artikli koji služe za pripremu hrane (engl. Food Handling Equipment). 

PCM – materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa farmaceutskim proizvodima (engl. 

Pharmaceutical Contact Materials) 

Konstante 

KOW – koeficijent ravnotežne raspodele ftalata između oktanola i vode 

KOA – koeficijent ravnotežne raspodele ftalata između oktanola i vazduha 

KAW – koeficijent ravnotežne raspodele ftalata između vazduha i vode 

KP/H – koeficijent raspodele plastika/heksan  

Masena spektrometrija 

GC – Gasna hromatografija (engl. Gas Chromatography)  

HPLC – Tečna hromatografija visoke performanse (engl. High Performance Liquid 

Chromatography)  

LLE – Tečno-tečna ekstrakcija (engl. Liquid-liquid extraction) 

SPE – Ekstrakcija na čvrstoj fazi (engl. Solid phase extraction) 

SPME – Mikroekstrakcija na čvrstoj fazi (engl. Solid phase microextraction)  

MAE – Ekstrakcija pomoću mikrotalasa (engl. Microwave assisted extraction) 

DLLME – Disperzivna tečno-tečna mikroekstrakcija (engl. Dispersive liquid-liquid 

microextraction)  



                                                     

  

MS – Maseni spektrometar (engl. Mass spectrometar) 

FID – plameno-jonizacioni detektor (engl. Flame Ionisation detection) 

ECD – Detektor sa zahvatom elektrona (engl. Electron capture detection) 

DAD – Detektor sa nizom diode (engl. Diode-Array Detection) 

EI – Elektronska jonizacija (engl. Electron Impact)  

PCI – Pozitivna hemijska jonizacija (engl. Positive chemical ionisation)  

SIM – Režim praćenja jednog jona (engl. Single Ion Monitoring) 

FS – Režim praćenja odgovarajućeg opsega masa (engl. Full Scan Monitoring) 

m/z – odnos mase i naelektrisanja 

IS – Interni standard 

Infracrvena spektroskopija  

FTIR – Infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom (engl. Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) 

Granične vrednosti  

MADL – Maksimalno dozvoljena doza (engl. Maximum Allowable Dose Level) 

NOAEL – Nivo kod kog nije primećen neželjeni efekat (engl. No observed adverse effect 

level) 

LOAEL – Najmanja količina koja izaziva neželjene efekte (engl. Lowest Adverse Effect 

Level) 

TDI – Tolerantni dnevni unos (engl. Tolerable daily Intake) 

OML – Ukupna granica migracije (engl. Overall Migration Limits) 

SML – Specifična granica migracije (engl. Specific Migration Limits) 

QL – Maksimalna dozvoljena količina (engl. Maximum Permitted Quantity) 

Administracije i organizacije 

NTP-CERHR – Centar za procenu rizika reprodukcije ljudi u okviru Nacionalnog 

toksikoliškog programa (engl. Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction 

of the National Toxicology Program) 

WHO – Svetska zdravstvena organizacija (engl. World Health Organization) 

FDA – Administracija za hranu i lekove (engl. Food and Drug Administration) 

REACH – Registracija, evaluacija, autorizacija i kontrola hemikalija (engl. Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)  

ECHA – Evropska agencija za hemikalije (engl. European Chemicals Agency) 



                                                     

  

FAO – Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (engl. Food and Agriculture 

organization of the United Nations) 

CAC – Komisija za Codex Alimentarius (engl. Codex Alimentarius Commission), 

RAPEKS – Sistem za brzu razmenu informacija o opasnim potrošačkim proizvodima 

izuzimajući hranu, lekove i medicinske uređaje (engl. The Rapid Alert System for Non-

Food Products) 

APOS – Asocijacija potrošača Srbije  

ISS – Institut za standardizaciju Srbije 

SRM – Sertifikovani referentni materijal 

EFSA – Evropska agencija za sigurnost hrane (engl. European Food Safety Authority) 

Validacija metode 

LOD – Granica detekcije (engl. Limit of Detection) 

LOQ – Granica kvantifikacije (engl. Limit of Quanitation) 

S/N – Odnos signal/šum (engl. Signal/Noise Ratio) 
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Ftalati, dialkil ili alkil-aril estri ftalne kiseline, najčešće se koriste kao plastifikatori, 

za postizanje fleksibilnosti plastičnih materijala, povećanja elastičnosti, dugotrajnosti i 

transparentnosti plastike. Isparljive su, providne i sirupaste tečnosti, koji se zbog svoje 

nepolarnosti ne rastvaraju u vodi, ali se dobro rastvaraju u nepolarnoj sredini. Nisu vezani 

hemijskom vezom za polimer, već su samo inkorporirani u strukturu polimera, tako da pod 

određenim uslovima mogu da migriraju iz plastike, pri čemu dolazi do kontaminacije okolne 

sredine ftalatima. Pod uticajem temperature, ultrazvuka, ultravioletnog zračenja, mehaničke 

sile, ili u kontaktu sa nepolarnom sredinom, dolazi do migracije ftalata iz plastike. Prilikom 

migracije ftalata iz plastičnih artikala koji su u kontaktu sa hranom – FCM (engl. Food 

Contact Material), iz plastičnih artikala koji su u kontaktu sa medicinskim i farmaceutskim 

proizvodima – PCM (engl. Pharmaceutical Contact Materials), iz igračaka i kozmetičkih 

preparata, može doći do kontaminacije hrane i prehrambenih proizvoda, krvi, farmaceutskih 

proizvoda, ili do direktne kontaminacije ljudi ftalatima korišćenjem navedenih artikala. 

Procena Svetske zdravstvene organizacije je da čovek može biti kontamiran ftalatima 

korišćenjem sledećih plastičnih artikala namenjenim svakodnevnoj upotrebi: kuhinjske 

folije i druga plastična ambalaža koja se koristi u prehrambenoj industriji, medicinska 

oprema (setovi za dijalizu, transfuziju i infuziju sačinjeni od kesa sa rastvorima i 

odgovarajućih cevi), kozmetička sredstva, plastične dečje igračke, itd. S obzirom na to da 

ftalati mogu da čine i do 50% mase plastičnog artikla, da zbog svojih fizičko-hemijskih 

osobina lako migriraju iz plastičnih artikala, i da izlaganje ftalatima može da dovede do 

brojnih zdravstvenih poremećaja (alergijske bolesti, astma, poremećaji endokrinog sistema, 

oštećenje jetre i bubrega, itd.), od velikog interesa je detekcija i određivanje koncentracije 

ftalata u proizvodima namenjenim svakodnevnoj upotrebi i ispitivanje njihove migracije iz 

plastiče ambalaže u konzumacione proizvode.   

Za određivanje ftalata u hrani, alkoholnim pićima i drugim medijumima uglavnom 

se koriste analitičke tehnike tečne i gasne hromatografije sa različitim detektorima, kao što 

su maseni spektrometri ili ultraljubičasti (UV) (engl. Ultraviolet) spektrofotometri. Izbor 

odgovarajuće tehnike je uglavnom baziran na osnovu fizičko-hemijskih svojstava ftalata, 

složenosti matriksa, cene analize, vremena analize i drugih parametara.  

Priprema uzorka predstavlja važan korak u analizi ftalata. Ftalati se ekstrahuju iz 

nemasnih tečnih uzoraka nepolarnim organskim rastvaračima i često se određuju bez 

dodatnog prečišćavanja, što je slučaj za vodu, bezalkoholna ili alkoholna pića. Za izdvajanje 

ftalata iz ovih matriksa uglavnom se primenjuje tečno-tečna ekstrakcija (LLE) (engl. 
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Liquid-liquid extraction) i ekstrakcija na čvrstoj fazi (SPE) (engl. Solid phase extraction). 

Rastvarači koji se uglavnom upotrebljavaju su n-heksan, n-heptan, hloroform ili izooktan. 

U slučaju masnih uzoraka hrane primenjuju se rastvarači kao što je acetonitril za više 

selektivnu ekstrakciju ftalata iz hrane koja se zasniva na slaboj rastvorljivosti masti u 

acetonitrilu.  

Glavna tehnika za određivanje ftalata je gasna hromatografija sa masenim 

spektrometrom kao detektorom (GC-MS) (engl. Gas chromatography-mass spectrometry). 

Za hromatografsko odvajanje analita se koriste kolone sa stacionarnom fazom niske 

polarnosti. Temperaturni programi se razlikuju u zavisnosti od složenosti razdvajanja. Za 

GC-MS se obično koristi jonizacija elektronom (engl. Electron Impact) i režim praćenja 

jednog jona. Nakon jonizacije elektronom na 70 eV, glavni fragmentni jon ftalata jeste pik 

m/z 149, koji potiče od protonovanog jona anhidrida ftalne kiseline i pik m/z 163 specifičan 

za dimetil ftalat. Ovi joni se obično koriste za kvantifikaciju ftalata u analiziranim uzorcima.  

Određivanje ftalata vrši se i pomoću tehnike Infracrvene spektroskopije sa  

Fourier-ovom transformacijom (FTIR) (engl. Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 

Ftalati imaju specifičan orto-supstituisan aromatični prsten i ova orto-aromatična grupa 

pokazuje specifičnu i jaku apsorpciju na oko 743 cm-1. Takođe, postoji još nekoliko 

specifičnih apsorpcionih traka u apsorpcionom infracrvenom spektru koje služe za 

kvalitativno i kvantitativno određivanje ukupne količine ftalata u nekoj ambalaži.  

Sveprisutnost nekih ftalata izaziva ozbiljne probleme u određivanju njihovog 

sadržaja u različitim medijumima i zato je potrebno sprovesti posebne mere u cilju 

smanjenja nivoa ftalata u pozadini.  

Savitljivost, dugotrajnost, elastičnost, providnost su osobine plastike koje su 

obezbeđene dodavanjem ftalata kao plastifikatora polimerima, i plastika kao takva koristi 

se za pravljenje FCM-a, PCM-a, plastičnih igračaka. Imajući u vidu da pomenuti artikli 

sadrže ftalate štetne po zdravlje ljudi, od velike je važnosti ispitati na koji način ftalati mogu 

da migriraju u hranu, krv, pljuvačku, itd. Zbog fizičko-hemijskih svojstava ftalata i same 

plastike, usled nepravilnog skladištenja, nepravilnog korišćenja, usled dejstva određenih 

spoljašnjih faktora (temperatura, UV zračenje), u slučaju dugog vremena ekspozicije 

plastike ovim faktorima, može doći do migracije ftalata iz plastičnog artikla. Takođe, 

prilikom proizvodnje samih prehrambenih proizvoda može doći do kontaminacije ftalatima 

prilikom kontakta hrane sa delovima aparature koja sadrži plastične delove koji sadrže 
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ftalate. Na taj način može biti ugroženo zdravlje ljudi koji koriste proizvode kontaminirane 

ftalatima. 

Zbog kontaminacije proizvoda ftalatima usled njihove migracije iz plastičnog 

materijala i navedenih potencijalnih zdravstvenih rizika prilikom korišćenja FCM-a,  

PCM-a i plastičnih igračaka, cilj ove doktorske disertacije je optimizacija efikasnih, brzih i 

pouzdanih metoda za određivanje ftalata u različitim matriksima hrane, kao i u plastičnom 

materijalu i određivanje uslova pri kojima dolazi do migracije ftalata iz plastične ambalaže.  

Takođe, cilj ovog istraživanja je da se utvrdi koja plastika bi bila bezbedna za korišćenje i 

pod kojim uslovima, odnosno doprinos pojedinih faktora sredine na stepen migracije ftalata 

iz plastičnih artikala u hranu i pljuvačku. 

U cilju realizacije postavljenih ciljeva, program rada je koncipiran tako da je vršena 

optimizacija i validacija metode za određivanje koncentracije ftalata u uzorcima mleka i 

mlečnih proizvoda, optimizacija metoda za određivanje koncentracije ftalata u alkoholnim 

pićima, optimizacija metode određivanja koncentracije ftalata u različitim vrstama plastične 

ambalaže i ispitivanje migracije ftalata iz određenog plastičnog artikla u uzorke mleka i 

veštačku pljuvačku pod odgovarajućim uslovima.  

U ovoj studiji izvršena je analiza sadržaja ftalata i njihovog potencijala migracije iz 

44 različita plastična artikla napravljenih od 7 različitih polimera plastike koji se koriste kao 

FCM i PCM. Uzimajući u obzir dozvoljene i zabranjene ftalate od strane Evropske agencije 

za sigurnost hrane – EFSA (engl. European Food Safety Authority) i očekivane visoke 

potencijalne migracije, u ovom istraživanju praćena su sledeća 3 ftalata male molekulske 

mase: DMP, DnBP, BBP i 2 ftalata visoke molekulske mase: DEHP i DnOP. 

Metoda određivanja ftalata FTIR tehnikom je razvijena i upoređena sa GC-MS 

tehnikom i gravimetrijskim određivanjem ftalata. Istraživanje je pokazalo da ova brza 

metoda skrininga ftalata FTIR tehnikom predstavlja jednostavnu metodu koja se može 

koristiti kao alternativna metoda metodi određivanja ftalata korišćenjem GC-MS tehnike.  

Potencijali migracije ftalata iz plastičnih artikala određeni su u kontaktnim 

eksperimentima po scenariju koji obezbeđuje što veći stepen migracije ftalata iz plastičnih 

artikala upotrebom n-heksana kao rastvarača recipijenta ftalata u uslovima koji obezbeđuju 

veći faktor mogućnosti izlaganja ljudi ftalatima, kao što su ultrazvuk, sobna temperatura, 

produženo vreme kontakta i mešanje.
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1. FTALATI 

1.1. Opšte informacije o ftalatima 

Ftalati su jedinjenja koja nastaju esterifikacijom ftalnog anhidrida dugolančanim 

alkoholima (obično sa 7 do 10 ugljenikovih atoma) (Slika 1.). Reakcija dobijanja ftalata 

odvija se u dva koraka: prvi korak je dobijanje monoestra ftalne kiseline, pri čemu se 

reakcija odvija brzo, dok je drugi korak dobijanja diestra ftalne kiseline spor i reverzibilan 

proces i određuje brzinu cele reakcije. Potrebna je povišena temperatura za početak reakcije, 

ali je reakcija dalje egzotermna (LORZ et al., 2005). U zavisnosti od alkohola koji učestvuje 

u procesu esterifikacije ftalati se nazivaju dialkil ili alkil-aril estri ftalne kiseline  

(1,2-benzendikarboksilne kiseline), gde su dve estarske grupe u orto- položaju. Kada su 

estraske grupe u meta- i para- položaju, tada se govori o izoftalatima i tereftalatima (EARLS 

et al., 2003).  

 
Slika 1. Hemijska reakcija dobijanja ftalata 

Ftalati nalaze najširu primenu u vidu plastifikatora, koji služe za omekšavanje, 

povećanje savitljivosti, za produženje veka trajanja i radi stabilizacije mirisa plastičnih 

materijala, i kao plastifikatori mogu činiti i do 50% mase plastičnog proizvoda (EARLS et 

al., 2003). Imajući u vidu globalnu proizvodnju plastičnih materijala, dolazi se do podatka 

o količini proizvodnje ftalata u iznosu od osam miliona tona u 2011. godini (NET et al., 

2015). 

Najčešće korišćeni ftalati su: 

- Dimetil ftalat (DMP) (engl. Dimethyl phthalate); 

- Dietil ftalat (DEP) (engl. Diethyl phthalate); 

- Di-n-butil ftalat (DnBP) (engl. Di-n-butyl phthalate); 

- Benzilbutil ftalat (BBP) (engl. Benzyl butyl phthalate); 

- Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (engl. Bis(2-ethylhexyl) phthalate); 

- Di-n-oktil ftalat (DnOP) (engl. Di-n-octyl phthalate); 

- Diizononil ftalat (DINP) (engl. Di-isononyl phthalate); 

- Diizodecil ftalat (DIDP) (engl. Di-isodecyl phthalate). 
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Na Slici 2. su prikazane strukturne formule DMP-a, DnBP-a, BBP-a, DEHP-a i 

DnOP-a. 

 

Slika 2. Strukturne formule DMP-a, DnBP-a, BBP-a, DEHP-a i DnOP-a 

Od nabrojanih ftalata, DEHP je zbog svoje tržišne cene najčešće upotrebljavan 

plastifikator, pa je po podacima iz 1987. godine globalna godišnja proizvodnja DEHP-a 

iznosila 1 – 4 miliona tona (WAMS et al., 1987), 1997. godine je proizvodnja DEHP-a u 

Zapadnoj Evropi iznosila 595000 tona, dok noviji podaci govore da je proizvodnja  

DEHP-a opala na 221000 tona u 2004. godini u celoj Evropi (JRC, 2008). Iako se 

proizvodnja DEHP-a smanjuje sa vremenom, DEHP i dalje spada u „najveće“ zagađujuće 

supstance, jer plastika može da sadrži od 1 do 40% toksičnog DEHP-a (RUDEL et al., 2008). 
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1.2. Fizičko-hemijske karakteristike ftalata 

Ftalati predstavljaju grupu jedinjenja sa sličnom hemijskom strukturom, pri čemu 

svako jedinjenje odlikuju jedinstvene osobine i specifična toksičnost. Svi ftalati su bezbojne 

sirupaste tečnosti na sobnoj temperaturi, sa visokim vrednostima temperature ključanja od 

230 do 486 °C i temperaturama topljenja od -58 do 5,5 °C. Upravo ove niske tačke topljenja 

i visoke tačke ključanja doprinose upotrebi ftalata u vidu plastifikatora. U Tabeli 1. su 

navedene osnovne fizičko-hemijske osobine za neke od češće korišćenih ftalata, njihova 

molarna masa i CAS broj. 

Tabela 1. Fizičko-hemijske osobine ftalata (STAPLES et al., 1997; COUSINS et al., 2003) 

 Hemijska 

formula 

Molarna masa 

(g mol-1) 

Temperatura 

ključanja (°C) 

Temperatura 

topljenja (°C) 

Gustina 

(g cm-3) 
CAS broj 

DMP C10H10O4 194,18 283 5,5 1,19 131-11-3 

DnBP C16H22O4 278,34 340 -35 1,05 84-74-2 

BBP C19H20O4 312,37 370 -35 1,12 85-68-7 

DEHP C24H38O4 390,56 384 -46 0,99 117-81-7 

DnOP C24H38O4 390,56 387 25 0,98 117-84-0 

Ftalati su slabo rastvorljivi u vodi i dobro rastvorljivi u mastima. Rastvorljivost 

ftalata u vodi opada sa porastom molekulske mase ftalata, odnosno sa porastom dužine 

alkilnih lanaca u orto- položaju. Tako je DMP rastvorljiviji u vodi za šest redova veličine u 

odnosu na DEHP i DnOP, koji su praktično nerastvorljivi u vodi zbog velike molekulske 

mase i razgranate strukture, koje doprinose njihovoj jakoj rastvorljivosti u nepolarnoj 

sredini kao što su masti.  

Ftalati nisu vezani hemijskom vezom za polimer, već su inkorporirani u njemu i 

svojom izraženom izlužljivošću lako dospevaju u životno okruženje, posebno u nepolarnu 

sredinu kao što je masna hrana, što ima za posledicu  štetno dejstvo na zdravlje čoveka. Da 

bi se pojasnila raspodela ftalata u životnoj sredini, a samim tim razumeo uticaj ftalata na 

zdravlje čoveka, uvedene su vrednosti koeficijenata raspodele ftalata u životnoj sredini i to: 

koeficijent ravnotežne raspodele ftalata između oktanola i vode – KOW, koeficijent 

ravnotežne raspodele ftalata između vazduha i vode – KAW, kao i  koeficijent ravnotežne 

raspodele ftalata između oktanola i vazduha – KOA. U Tabeli 2. navedene su vrednosti 

rastvorljivosti ftalata u vodi, Henrijeva konstanta, pritisak pare, KOW, KAW i KOA (COUSINS 

et al., 2003). 
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Tabela 2. Rastvorljivost ftalata i koeficijenti raspodele ftalata u životnoj sredini na 25°C 

Naziv 

ftalata 
logKOW LogKOA LogKAW 

Rastvorljivost 

u vodi  

(mg L-1) 

Henrijeva 

konstanta  

(Pa m3 mol-1) 

Pritisak 

pare (Pa) 

DMP 1,61 7,01 -5,40 5,22 x 103 9,78 x 10–3 0,26 

DnBP 4,27 8,54 -4,27 9,90 0,13 4,73 x 10-3 

BBP 4,70 8,78 -4,08 3,80 0,21 2,49 x 10-3 

DEHP 7,60 10,53 -2,80 2,70 x 10-3 3,95 2,52 x 10-5 

DnOP 8,10 10,53 -2,80 2,20 x 10-3 3,95 2,52 x 10-5 

1.2.1. Raspodela ftalata u životnoj sredini 

Navedene fizičko-hemijske osobine ftalata utiču na raspodelu ftalata u životnoj 

sredini i određuju njihovu postojanost. Rastvorljivost ftalata u vodi je jedno od važnijih 

svojstava koje utiče na raspodelu ftalata u životnoj sredini, biorazgradnju i potencijal 

bioakumulacije ftalata, samim tim utiče i na toksičnost ftalata na vodene organizme i ostale 

učesnike u lancu ishrane. 

Ravnotežnu raspodelu supstance između vazduha i vode karakteriše koeficijent KAW 

ili Henrijeva konstanta, koji ukazuju na tendenciju date supstance da prelazi iz vode u 

atmosferu. S obzirom na to da je KAW direktno proporcionalan pritisku pare, a obrnuto 

proporcionalan rastvorljivosti date supstance u vodi, očekivalo bi se da ftalati budu 

okarakterisani visokim vrednostima KAW, što nije slučaj za ftalate male molekulske mase. 

Ftalati male molekulske mase, kao što je DMP, iako imaju veliki pritisak pare, zbog velike 

rastvorljivosti u vodi, imaju niske vrednosti KAW, što znači, da iako lako isparavaju iz čistog 

stanja, slabo isparavaju iz vodenih rastvora. Sa povećanjem dužine alkilnog lanca u 

ftalatima, rastvorljivost ftalata u vodi se smanjuje brže nego pritisak pare ftalata, pa samim 

tim sa povećanjem molekulske mase ftalata rastu i vrednosti KAW. Takođe, povećanje 

vrednosti logKAW sa porastom molekulse mase ftalata ne znači nužno i veće isparavanje 

ftalata, jer se isparljivosti ftalata umanjuje sorpcijom ftalata sa većom molekulskom masom 

na suspendovanim materijama u površinskim vodama, što je uslovljeno njihovom 

hidrofobnošću. Iz toga proističe da su koncentracije ftalata u vazduhu niske, često ispod 

granice detekcije, u rangu između 1 i 100 ng m-3 (KAVLOCK et al., 2002). 

Hidrofobnost ftalata je određena koeficijentom raspodele supstace između oktanola 

i vode (KOW), koji se koristi za određivanje očekivane raspodele suspstance u životnoj 
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sredini između životinjskih/biljnih lipida i vode, kao i između sedimenta/organske materije 

tla i vode. KOW za ftalate se povećava sa povćanjem molekulske mase ftalata ili sa 

povećanjem molarne zapremine ftalata što ukazuje na hidrofobnost ftalata, jer je logKOW za 

većinu ftalata veći od 4,50 (jedino odstupanje pokazuje DMP čije je vrednost logKOW 1,61). 

Istraživanja su pokazala da je rastvorljivost ftalata u oktanolu manje osetljiva na promenu u 

molarnoj zapremini nego rastvorljivost ftalata u vodi i vazduhu, jer se rastvorljivost ftalata 

u oktanolu smanjuje za jedan red veličine, dok se rastvorljivost ftalata u vodi smanjuje za 

šest redova veličine idući od DMP-a do DEHP-a (COUSINS et al., 2003). Iz toga sledi da je 

razlog za povećanje KOW ftalata sa porastom dužine alkilnog lanca taj što se rastvorljivost 

ftalata u vodi smanjuje više po jedinici zapremine nego rastvorljivost u oktanolu. Visoke 

vrednosti KOW većine ftalata ukazuju na veliki potencijal sorpcije ftalata na sedimentu, 

organskoj materiji, biljnom i životinjskom svetu koji su u ravnoteži sa vodom. 

Koeficijent raspodele organske supstance između oktanola i vazduha (KOA) se 

koristi za određivanje očekivane raspodele organske supstance između vazduha i organskih 

faza u zemljištu, biljkama i atmosferskim aerosolima. S obzirom na to da merenja KOA 

vrednosti za ftalate nisu izvršena, za proračun KOA vrednosti se koristi odnos KOW/KAW. 

Izračunate vrednosti za KOA se kreću od 7,01 do 10,53 (idući od DMP-a do DEHP-a) što 

ukazuje na povećanje njihovih vrednosti sa porastom dužine alkilnog lanca ftalata, kao i 

veliku težnju raspodele ftalata na aerosolima, biljkama i tlu u ravnoteži sa vazduhom. 

1.2.2. Dugodometni transport ftalata kroz životnu sredinu 

Istraživanja pokazuju da ftalati nisu izloženi značajnom dugodometnom transportu 

kroz životnu sredinu, zbog toga što ftalati sa velikom molekulskom masom imaju visoke 

vrednosti KOA, što znači da se sa ovom vrednošću povećava sklonost ftalata za sorpciju na 

vegetaciji i zemljištu, čime se smanjuje potencijal za dugodometni transport ftalata kroz 

životnu sredinu. Zbog niske isparljivosti ftalata i slabe rastvorljivosti u vodi, koncentracioni 

nivoi ftalata u vazduhu su niski. Sa povećanjem temperature vazduha dolazi do povećanja 

koncentracije ftalata u vazduhu. Ftalati će u atmosferi biti apsorbovani na aerosolnim 

česticama i biti uklonjeni atmosferskim padavinama iz atmosfere, što predstavlja još jedan 

razlog za niske koncentracione nivoe DEHP-a u vazduhu (CDC, 2009). 
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1.2.3. Degradacija ftalata u životnoj sredini 

U aerobnim uslovima u vodenim okruženjima (voda/sediment), anaerobnim 

uslovima u otpadnim vodama iz postrojenja i zemljištu kontaminiranom ftalatima dolazi do 

biorazgradnje ftalata, pa je radi definisanja biogeohemijskog ciklusa ftalata i određivanja 

njihove postojanosti i transportabilnosti, važno definisati stopu degradacije ftalata. 

Predloženo je vreme poluraspada ftalata u različitim medijumima životne sredine na osnovu 

ispitivanja izvršenih nad ftalatima pod odgovarajućim uslovima.  

Pod odgovarajućim uslovima, anaerobna degradacija ftalata predstavlja dominantan 

mehanizam eliminisanja ftalata iz otpadnih voda. Ftalati bivaju razgrađeni pod uticajem 

širokog spektra bakterija. Ispitivanja su pokazala da se 50% ftalata podvrgnutih razgradnji 

biodegradiraju u periodu od 28 dana (STAPLES et al., 1997). 

Poluživoti ftalata prilikom biorazgradnje u površinskim i morskim vodama mogu 

iznositi manje od jednog dana do dve nedelje, dok poluživot ftalata na tlu može biti manji 

od nedelju dana do nekoliko meseci (STAPLES et al., 1997). 

Poluživot ftalata se povećava sa porastom dužine alkilnog lanca kada je u pitanju 

biorazgradnja. Kada se govori o poluživotu ftalata usled oksidacije vazduhom, red je obrnut, 

sa porastom molekulske mase smanjuje se vreme poluživota (COUSINS et al., 2002). Na 

dužinu poluživota pored aerobnih i anaerobnih uslova, utiču i drugi faktori, kao što su 

postojanje hranljivih materija u okruženju i temperatura. Što je područje bogatije hranljivim 

materijama i temperatura viša, poluživot se smanjuje. Duži poluživot se očekuje u 

anaerobnom, hladnom okruženju siromašnom hranljivim materijama (STAPLES et al., 1997). 

Pored toga što u atmosferi ftalati bivaju apsorbovani na aerosolima, a potom bivaju 

isprani atmosferskim padavinama, u atmosferi može doći i do razgradnje ftalata gde je 

dominantan put degradacije fotodegradacija napadom slobodnih radikala (indirektna 

fotoliza), gde je predviđen poluživot oko 1 dan za većinu ispitivanih ftalata (COUSINS et al., 

2002; STAPLES et al., 1997). 

Hidroliza ftalata pod normalnim uslovima životne sredine ne predstavlja značajan 

proces u sudbini ftalata, jer poluživot ftalata u slučaju hidrolize iznosi od 3 do 2000 godina, 

idući od DMP-a do DEHP-a (STAPLES et al., 1997). 
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1.2.4. Bioakumulacija i biomagnifikacija ftalata 

Biokoncentracioni faktor (BCF) i bioakumulacioni faktor (BAF) su vrednosti koje 

pokazuju tendenciju hemijske supstance da se akumulira u živim organizmima i vrednosti 

ovih faktora se smanjuju za organizme sa naprednijim metaboličkim sposobnostima. 

Razlika između procesa biokoncentracije i bioakumulacije ftalata se ogleda u tome što 

biokoncentracija podrazumeva procese povećanja koncentracije ftalata u vodenim 

organizmima sorpcijom preko kože i respiratorne površine, dok se pod procesom 

bioakumulacije ftalata podrazumeva povećanje nivoa koncentracije ftalata u vodenim 

organizmima i usled unosa hrane u organizam. Ukoliko su faktori BAF ili BCF veći od 5000 

za vodene organizme, smatra se da je ta hemijska supstanca bioakumulativna, a ukoliko 

nedostaju podaci o vrednostima BAF i BCF, onda je granica koja određuje da li je supstanca 

bioakumulativna logKOW > 5  (GOBAS et al., 2003). Uzimajući u obzir veliku hidrofobnost 

ftalata na osnovu visokih vrednosti logKOW, očekuje se visok potencijal biokoncentracije i 

bioakumulacije ftalata u vodenim organizmima. Bioakumulacija ftalata, počev od nižih do 

viših karika u lancu ishrane, je ipak ograničena zbog procesa biotransformacije ftalata koja 

se odvija u ekosistemu, a progresivno raste sa nivoom lanca ishrane (trofičkim nivoom). 

Vrednosti BCF za ftalate pokrivaju tri reda veličine (STAPLES et al., 1997), npr. srednje 

vrednosti logBCF za DEHP iznose od 2 do 4 za bioakumulaciju u ribama i beskičmenjacima 

(CDC, 2009). Ove vrednosti proističu iz velike tendencije DEHP-a za sorpciju na zemljištu, 

sedimentu i živim organizmima.  

Biomagnifikacija ftalata predstavlja povećanje koncentracije ftalata 

bioakumuliranih u nižim karikama lanca ishrane, proporcionalno sa nivoom lanca ishrane. 

Značaj biomagnifikacije ftalata se ogleda u tome da su organizmi na vrhu lanca ishrane 

izloženi koncentracijama ftalata koje su veće od onih na nižim nivoima lanca ishrane. 

Biomagnifikacijom ftalata kroz lanac ishrane može doći do prenosa ftalata sa akvatičnih na 

kopnene vrste prisutne u lancu ishrane, pa bi na taj način potencijalno bili ugroženi i ljudi 

koji jedu ribu u kojoj su bioakumulirani ftalati iz vodene sredine. Međutim, na osnovu 

terenskih i laboratorijskih ispitivanja ustanovjeno je da se ftalati ne biomagnifikuju u lancu 

ishrane u vodenim ekosistemima (GOBAS et al., 2002). Navedeno istraživanje je ukazalo na 

nesaglasnost BAF i KOW vrednosti za DMP, jer je dokazano da DMP ima veću težnju za 

bioakumulacijom u odnosu na to što pokazuje koeficijent KOW, dok BAF vrednosti za ftalate 

veće molekulske mase pokazuju tendenciju smanjenja sa porastom nivoa u trofičkom 

sistemu. Objašnjenje ove pojave se ogleda u tome što su ftalati veće molekulske mase manje 
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bioraspoloživi, odnosno manja je njihova tendencija za apsorpciju preko kože vodenih 

organizama, već je glavni put unosa ftalata kod njih putem ishrane, pa iz tog razloga 

vrednosti BAF nisu u korelaciji sa vrednostima KOW. Do biomagnifikacije ftalata ne dolazi 

najverovatnije zbog brzog metabolizma ftalata u vodenim organizmima na višem trofičkom 

nivou (GOBAS et al., 2002). 

1.3. Primena ftalata i izloženost ljudi ftalatima 

Ftalati ulaze u sastav velikog broja polimernih materijala s obzirom na to da se zbog 

navedenih fizičko-hemijskih osobina najčešće koriste kao plastifikatori. Iz tog razloga mogu 

se detektovati u velikom broju polivinil hlorid proizvoda  – PVC (engl. Polyvinyl chloride): 

kablovima, žicama, cevima, pločicama, tapetama, samolepljivim trakama, ambalažnom 

materijalu koji je u kontaktu sa medicinskim i farmaceutskim proizvodima – PCM (engl. 

Pharmaceutical Contact Material), dečjim igračkama, ambalažnom materijalu za pakovanje 

hrane ili koji je u kontaktu sa hranom – FCM (engl. Food Contact Material), itd. U ovu 

svrhu se najčešće koriste ftalati veće molekulska mase (DEHP, DINP, DnOP), dok se ftalati 

male molekulske mase (DMP, DEP, DnBP) koriste češće u proizvodima za ličnu negu, kao 

rastvarači i stabilizatori ovih proizvoda (HAUSER et al., 2005). U Tabelama 3a. i 3b. su 

prikazani glavni izvori izloženosti ljudi određenim ftalatima (SAEIDNIA, 2014; IPCS, 2005; 

WALLACE et al., 2005; IPCS, 1999; EPA, 2020; EPA, 2000; Green et al., 2005). 

Tabela 3a. Upotreba ftalata i izvori izloženosti ljudi najčešće korišćenim ftalatima 

DEP DnBP BBP 

- kozmetički preparati  

(parfemi, lakovi za 

kosu, lakovi za nokte, 

itd.) 

- štamparske boje 

- površinske obloge za 

farmaceutske proizvode 

- FCM 

- insekticidi 

- kozmetički preparati (lakovi 

za nokte, parfemi, itd.) 

- FCM 

- enterijer za automobile 

- nitrocelulozni lakovi, 

eksplozivi, čvrsta raketna 

goriva 

- štamparske boje i lepkovi 

- igračke 

- FCM 

- industrijski rastvarači 

- PVC podne pločice 

- podne obloge 

- boje i lepkovi 

- tkanina, tekstil i koža 
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Tabela 3b. Upotreba ftalata i izvori izloženosti ljudi najčešće korišćenim ftalatima 

DMP DEHP DnOP 

- čvrsta raketna goriva 

- lakovi i premazi 

- insekticidi i pesticidi 

- igračke 

 

- PCM 

- igračke 

- FCM 

- kozmetički preparati 

- podne i zidne obloge 

- tuš zavese 

- kišne kabanice  

- kozmetički preparati 

- igračke 

 

Svetska zdravstvena organizacija – WHO (engl. World Health Organization) u svom 

izveštaju navodi sledeće (WHO, 1996):  

- Upotrebom hrane koja predstavlja primarni izvor ftalata odrasli će biti 

kontaminirani sa oko 200 μg ftalata na dnevnom nivou; 

- Do kontaminacije ftalatima korišćenjem pitke vode gotovo da i ne dolazi, jer su 

nivoi ftalata u pitkoj vodi zanemarljivi, ali ipak treba biti oprezan zbog 

dugoročnog korišćenja flaširane mineralne vode; 

- Takođe, udisanjem vazduha koji je kontaminiran sa 50 ng m-3 ftalata, dnevno 

izlaganje će biti manje od  1 μg, tako da je i ovaj uticaj zanemarljiv; 

- Međutim, korišćenjem medicinske opreme, dijalizni bolesnici, pri svakom 

tretmanu mogu dobiti i do 90 mg ftalata, a takođe prilikom transfuzije krvi može 

doći do velike kontaminacije ftalatima.  

1.3.1. Medicinska oprema  

S obzirom na krutost i lomljivost neplastificiranog PVC-a, kako bi se obezbedila 

fleksibilnost i mekoća medicinskoj opremi napravljenoj od PVC-a, često se takvoj vrsti 

plastike dodaju ftalati. Najčešći ftalat koji se dodaje PVC-u koji se koristi u medicinske 

svrhe je DEHP. Tako plastificirani PVC je pogodan za izradu širokog spektra medicinske 

opreme koja se koristi za lečenje hroničnih i kritično obolelih pacijenata primenom 

odgovarajućeg medicinskog tretmana. Medicinski tretmani pri kojima se koristi PVC 

oprema su: hemodijaliza, transfuzija krvi, trombocita ili plazme, vantelesna oksigenacija, 

kardiopulmonarni bajpas, davanje intravenskih tečnosti, enteralna i parenteralna ishrana. 

Takođe respiratorna terapija (veštačka ventilacija) koristi opremu napravljenu od PVC-a. 

Dakle, u PVC medicinsku opremu spadaju setovi za dijalizu i transfuziju sa odgovarajućim 
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kesama i cevima, katetri i dr. Kapsule, filmovi i drugi tipovi obloga farmaceutskih preparata 

takođe mogu sadržati ftalate (KAVLOCK et al., 2002; FDA, 2001). S obzirom na prirodu veze 

između DEHP-a i PVC-a, DEHP može lako da migrira iz PVC medicinske opreme u okolnu 

sredinu – krv, plazmu, intravensku tečnost, pri čemu pacijent koji koristi odgovarajući 

medicinski tretman može biti izložen dejstvu DEHP-a. Obim izloženosti DEHP-u će zavisiti 

od medicinske opreme koja se koristi, vrste i dužine trajanja tretmana. 

 Transfuzija krvi je jedan od glavnih izvora izloženosti dece i odraslih DEHP-u, jer 

se DEHP izlužuje u krv iz PVC kese u kojoj je skladištena. Prema literaturnim podacima 

koncentracija DEHP-a u krvi iz PVC kese iznosi do 115 mg L-1  DEHP-a i do 5 mg L-1  

mono-2-etilheksil ftalata – MEHP-a (engl. mono(2-ethylhexyl) phthalate) što zavisi od 

uslova skladištenja, tokom koga dolazi do metabolizma DEHP-a do MEHP-a (LATINI et al., 

2000).  

Bubrežni bolesnik tokom hemodijalize je izložen DEHP-u iz PVC medicinske 

opreme i izmerena količina ekstrahovanog DEHP-a tokom procesa jedne hemodijalize 

iznosi u proseku 75,26 mg. Količina DEHP-a koju pacijent zadrži tokom jednog tretmana 

iznosi od 3,6 do 59,6 mg, što dovodi do podatka da godišnja izloženost takvih pacijenata 

DEHP-u nije zanemarljiva imajući u vidu ponovljivost postupka hemodijalize (tri puta 

nedeljno) i iznosi od 6,91 do 30,76 g DEHP-a, dok je prosečna vrednost 11,74 g DEHP-a 

(FAOUZI et al., 1999).  

Mehanizmi karcinogeneze i reproduktivne toksičnosti su različiti za ljude i životinje, 

pa se istraživanja koja su spovedena nad životinjama ne mogu ekstrapolirati na ljude, a 

studije za procenu toksičnosti kod ljudi izloženih ftalatima nisu sprovedene. Ipak postoji 

zabrinutost za zdravlje ljudi, posebno dece i pacijenata zbog količina DEHP-a kojim su 

navedene grupe izložene tokom odgovarajućih medicinskih tretmana. Nivo DEHP-a koji je 

posledica medicinskih tretmana kod dece je isti kao nivo DEHP-a koji uzrokuje 

malformacije u muškom reproduktivnom sistemu kod laboratorijskih životinja (SHEA et 

al., 2003). Iz tog razloga preporuka Centra za procenu reproduktivnih rizika kod ljudi – 

CERHR-a (engl. Center for the Evaluation of Reproductive Risks to Humans) je da se 

sagleda odnos rizika i koristi pri korišćenju medicinske opreme napravljene od PVC-a i 

njihove alternative. S obzirom na to da DEHP daje važna svojstva plastici koja se koristi u 

ovu svrhu, potrebno je dizajnirati alternativu koja je toksikološki sigurnija, funkcionalno 

efikasna i u cenovnom rangu slična kao i PVC medicinska oprema (KAVLOCK et al., 2002). 
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1.3.2. Ambalažni materijal za pakovanje hrane 

Hrana, voda i alkoholna pića kontaminirana ftalatima putem lanca ishrane, 

migracijom ftalata iz plastike prilikom proizvodnog procesa hrane i iz plastičnog 

ambalažnog materijala tokom skladištenja, predstavljaju glavni izvor izloženosti ljudi ovom 

kontaminantu (EC, 2002). Najveći doprinos kontaminaciji hrane i pića ftalatima pripada 

migraciji ftalata iz plastičnog ambalažnog materijala pri određenim uslovima (vreme, 

temperatura, sunčeva svetlost). Istraživanja su pokazala da sveža namirnica sadrži 

minimalne količine ftalata, dok prerađena, upakovana i skladištena hrana sadrže znatne 

količine DEHP-a.  

S obzirom na to da mleko predstavlja hranu koju ljudi koriste od samog rođenja, 

važno je pratiti koncentracije ftalata u njemu, kao i uslove u kojima se vrši pakovanje i 

skladištenje mleka. Kontaminacija mleka ftalatima iz FCM-a može da potiče od plastične 

opreme za mužu, pumpi za izmlazavanje mleka, ambalaže u koju se mleko pakuje. 

Istraživanje sprovedeno od strane Casjuana i saradnika je pokazalo da je došlo do 

kontaminacije uzoraka kravljeg mleka prilikom korišćenja opreme za mužu izrađene od 

PVC materijala (CASJUANA et al., 2004). Takođe, istraživanje u kome su analizirani uzorci 

humanog mleka je pokazalo da su nivoi monoestara ftalata viši u mleku koje je dobijeno 

izmlazavanjem pomoću plastičnih pumpica, u odnosu na mleko dobijeno ručnim 

izmlazavanjem bez korišćenja pumpica (MORTENSEN et al., 2005). Analiza komercijalnog 

mleka pakovanog u različite vrste plastike i sa različitim načinom pripreme mleka je 

pokazala da se koncentracije ftalata kreću u opsegu od 0,97 do 85,3 µg ftalata po kg mleka, 

da su od ispitana četiri ftalata (DMP, DEP, DnBP i BBP) koncentracije DEP-a najviše i da 

su koncentracije ftalata u uzorcima mleka približno iste za sve vrste pakovanja, sa izuzetkom 

DnBP-a čije su najveće koncentracije detektovane u uzorcima sterilizovanog mleka 

upakovanog u HDPE ambalažu. Razlog za to je najverovatnije taj što se kod mleka 

upakovanog u HDPE ambalažu sterilizacija vrši u samoj boci, pri čemu temperatura koja se 

koristi za ovaj proces pospešuje migraciju ftalata iz plastike, dok se UHT sterilizacija mleka 

upakovanog u tetrapak ambalažu odvija pre flaširanja mleka (CASJUANA et al., 2004). 

Takođe je važno praćenje kontaminacije mineralne vode za piće flaširane u plastične 

boce. Analizirana je mineralna voda upakovana u boce napravljenim od polietilen tereftalata 

– PET (engl. Polyethylene terephthalate). Voda koja je stajala skladištena 5 meseci sadrži 

20% više DnBP-a u odnosu na vodu čiji sastav je analiziran odmah nakon flaširanja, što 

ukazuje na činjenicu da tokom vremena skladištenja raste sadržaj DnBP-a zbog njegove 
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migracije iz plastične ambalaže (CRIADO et al., 2005). Takođe, analizirana je migracija 

ftalata iz PET ambalaže u različite vrste bezalkoholnih pića uključujući i mineralnu vodu, 

sa različitim pH vrednostima, i ustanovljeno je da se migracija ftalata odvija, da je izraženija 

sa smanjenjem pH vrednosti, i da najveći stepen migracije pokazuje DMP, za kojim slede 

DnBP i DEHP. Koncentracije ftalata koje su detektovane u uzorcima ne prekoračuju 

maksimalnu dozvoljenu koncentraciju – MADL (engl. Maximum Allowable Dose Level) 

od 6 µg L-1 vode (EPA, 2009), pa samim tim i ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi 

(BOŠNIR et al., 2007). Ipak, s obzirom na veliku potrošnju pića iz plastične ambalaže, briga 

o količini ftalata koja na taj način može dospeti do čoveka, ne sme biti zanemarena.  

Interes za praćenje koncentracije ftalata u bezalkoholnim i alkoholnim pićima je 

takođe veliki, s obzirom na to da navedena pića mogu biti konzumirana u količini koja može 

biti štetna po zdravlje, ukoliko se radi o pićima koja sadrže velike doze ftalata. Alkoholna 

pića dele se u tri grupe – žestoka pića, pivo i vino. Alkoholna pića se mogu kontaminirati 

ftalatima na više načina: tokom procesa proizvodnje prilikom kontakta alkoholnog pića sa 

PVC materijalom u različitim fazama proizvodnje, tokom skladištenja alkoholnih pića 

ukoliko se za pakovanje koriste plastične boce, itd. S obzirom na već navedeno nepostojanje 

hemijske veze između ftalata i plastike, oni će lako migirati u alkohol koji je dobar rastvarač 

za ftalate, stoga plastika obogaćena ftalatima predstavlja važan izvor kontaminacije 

ftalatima. Istraživanje je pokazalo da su koncentracije migriranih ftalata iz plastične 

ambalaže u bezalkoholna pića višestruko veće (od 5 do 40 puta) u odnosu na migraciju 

ftalata iz iste takve ambalaže u mineralnu vodu. Razlog za to je razlika u pH vrednosti 

uzoraka, pH vrednosti za mineralnu vodu su veće od 5, dok su pH vrednosti bezalkoholnih 

pića manje od 5 (BOŠNIR et al., 2007). Pravilnikom o Glavnom kodeksu za namirnice u 

zemljama koje su članice EU određena je maksimalno dozvoljena zbirna koncentracija za 

DBP i DEHP u alkoholnim pićima i iznosi 0,7  µg mL-1 (JURICA et al., 2013). Alkoholna 

pića mogu biti kontamirana ftalatima koji migriraju iz ambalaže, a mogu biti kontamirana i 

tokom procesa proizvodnje alkoholnih pića. Istraživanje koje je sprovedeno radi utvrđivanja 

koncentracija ftalata u vinima utvrdilo je koncentracije ftalata od 2,7 do 15 µg L-1, pri čemu 

je DnBP najzastupljeniji ftalat, za kim slede DEHP i DEP (CARRILLO et al., 2008). U 

navedenom istraživanju kao izvor kontaminacije alkoholnih pića ftalatima se navodi 

tehnološki proces proizvodnje alkoholnih pića, s obzirom na to da su analizirana vina 

različitog geografskog porekla, da su korišćene različite vrste čepova i različite vrste 

ambalaže (plastična i staklena), a ipak među ovim vinima nije pronađena značajna razlika u 
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koncentraciji ftalata. U istraživanju sprovedenom radi detekcije i kvantifikacije DEP-a u 

neregistrovanim alkoholnim pićima, utvrđena je koncentracija DEP-a u dva alkoholna pića 

sa poreklom iz Litvanije u iznosu od 210 i 608 mg L-1, pri čemu se ova visoka koncentracija 

ne može prepisati migraciji DEP-a iz plastične ambalaže. Ova visoka koncentracija DEP-a 

se objašnjava time da su ova alkoholna pića, iako su korišćena za ljudsku upotrebu, zapravo 

deklarisana kao parfem ili kolonjska voda radi izbegavanja oporezivanja i kao takva sadrže 

DEP kao sredstvo za denaturaciju (LEITZ et al., 2009). 

U Danskoj su radi procene rizika i izloženosti ljudi ftalatima sprovedene studije. 

Jedna studija je pokazala da su najveći izvori ftalata u ishrani sledeći: lisnate biljke (53%), 

korenasto bilje (13%), mleko (12%) i riba (10%). Procenjen je ukupan dnevni oralni unos 

ftalata na regionalnom nivou i iznosi 26 μg kg-1 telesne mase na dan kod dece uzrasta od 

prve do šeste godine, 11 μg kg-1  telesne mase na dan kod dece uzrasta od sedme do 

četrnaeste godine i 4,5 μg kg-1  telesne mase na dan kod odraslih (MULLER et al., 2003). 

Druga sprovedena studija je pokazala da je čovek prosečne telesne mase od 70 kg, dnevno 

izložen ftalatima u iznosu od 0,19 do 0,3 mg po danu, odnosno da je dnevni unos ftalata  

2,7 – 4,3 μg kg-1  telesne mase na dan kod odraslih. U studiji je na osnovu maksimalne 

određene koncentracije DEHP-a u hrani, izračunato da odrastao čovek od 70 kg telesne mase 

može da unese čak 1,1 mg DEHP-a po danu, što je ekvivalentno 15,7 μg kg-1  telesne mase 

na dan (PETERSEN et al., 2000).  

Zbog svih navedenih studija, postoji preporuka da se hrana upakovana u plastični 

ambalažni materijal ne podgreva u mikrotalasnoj pećnici, da se plastični ambalažni materijal 

ne pere u mašini za sudove, da se što je više moguće koristi staklena ambalaža i da se prati 

sastav plastike na deklaraciji proizvoda (SAEDNIA, 2014). 

1.3.3. Dečje igračke 

Kao plastifikatori ftalati se dodaju i PVC-u od kog se dalje proizvode dečje igračke 

i proizvodi namenjeni dečjoj upotrebi – cucle, flašice za bebe, glodalice. Od ftalata se u tu 

svrhu najčešće koriste DEHP, BBP i DINP (SAEIDNIA, 2014). Postoji velika zabrinutost 

zbog korišćenja ovih proizvoda, posebno proizvoda kao što su glodalice i druge igračke koje 

se mogu stavljati u usta, zbog intenzivnije migracije ftalata iz plastike usled mehaničkog 

pritiska zubima. Zbog velike izloženosti dece ftalatima iz navedenih proizvoda i brzog 

metabolizma i nedovoljne fiziološke zrelosti dece, donešeni su zakoni o zabrani upotrebe 

određenih ftalata, kao i ograničenje upotrebe drugih ftalata.  
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Desetogodišnje istraživanje sprovedeno nad decom je pokazalo da je izloženost 

DnBP-u, BBP-u i DEHP-u smanjena od 2001. do 2010. godine, dok je izloženost DINP-u i 

diizobutil ftalatu (DIBP) (engl. Diisobutyl phthalate) povećana zato što su DINP i DIBP 

postali zamena za ftalate koji su u potpunosti zabranjeni. Takođe je utvrđeno da je razlika u 

koncentraciji metabolita DEHP-a i DIDP-a bila veća na početku istraživanja, dok se ova 

razlika smanjivala sa vremenom istraživanja, pri čemu su uvek koncentracije navedenih 

ftalata veće kod dece zbog njihove veće izloženosti ftalatima usled korišćenja dečjih 

igračaka (ZOTA et al., 2010). Drugo istraživanje je ipak pokazalo da ne postoji veza između 

detektovane koncentracije metabolita ftalata kod dece i korišćenja plastičnih igračaka 

(SATHYANARAYANA et al., 2008).  

I pored toga što ipak ne postoje specifični podaci koji ukazuju na to da su plastične 

igračke značajan izvor izloženosti kod dece Američka akademija za pedijatriju (engl. 

American Academy of Pediatrics) je podržala ideju o povećanim nivoima metabolita ftalata 

kod dece usled žvakanja plastičnih igračaka (SHEA et al., 2003). Iz tog razloga se za 

proizvodnju dečjih igračaka preporučuju polietilen i polipropilen,  plastike koje ne sadrže 

ftalate i ne ispuštaju druge štetne materije u svoje okruženje.  

1.3.4. Kozmetički preparati 

Pored primene ftalata u vidu plastifikatora, ftalati se koriste i u druge svrhe, dodaju 

se različitim proizvodima radi stabilizacije preparata i poboljšanja mirisa. Iz tog razloga se 

ftalati mogu pronaći u kozmetičkim preparatima i preparatima za ličnu negu: lakovima za 

nokte, šamponima, lakovima i gelovima za kosu, tečnim sapunima, gelovima za tuširanje, 

senkama za oči, parfemima, dezodoransima za telo, sredstvima za čišćenje, deterdzentima 

itd. (HOULIHAN et al., 2002). Najčešće korišćeni ftalati u kozmetici su DnBP koji se najčešće 

koristi u lakovima za nokte radi postizanja fleksibilnosti tankog sloja laka i za stabilizaciju 

boje (ECHA, 2010; YOUNG et al., 2018) i DEP koji se koristi kao komponenta u mirisnim 

proizvodima za stabilizaciju mirisa, i retko je označen kao sastojak na etiketama proizvoda 

(CHINGIN et al., 2008).  

Istraživanje sprovedeno od strane tima istraživača je pokazalo da se ftalati mogu 

pronaći u velikom broju ispitivanih kozmetičkih preparata na čijim etiketama nije bilo 

označeno prisustvo ftalata. Od 72 ispitana kozmetička proizvoda, pronađeno je prisustvo 

bar jednog ftalata u 52 proizvoda (HOULIHAN et al., 2002). Ove rezultate je potvdilo i 

istraživanje sprovedeno od strane Administracije za hranu i lekove – FDA (engl. Food and 

Drug Administration) uz nekoliko izuzetaka. Cilj istraživanja od strane FDA je bio razvoj 
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analitičke metode za detekciju i kvantifikaciju ftalata u kozmetičkim preparatima kao i 

analiza određenih kozmetičkih proizvoda kako bi se odredio doprinos ftalata iz kozmetičkih 

preparata ukupnoj izloženosti ljudi ftalatima. 67% od 48 ispitanih proizvoda sadržalo je bar 

jedan od analiziranih pet ftalata (DMP, DEP, DnBP, DEHP, BBP), pri čemu je DEP 

detektovan u 27 od 48 proizvoda. Takođe, utvrđeno je da su najviši nivoi ftalata prisutni u 

lakovma za nokte, dok se na drugom mestu po sadržaju ftalata nalaze parfemi. FDA je 

utvrdila da ne postoji rizik po zdravlje ljudi usled korišćenja kozmetičkih preparata koji 

sadrže ftalate (HUBINGER et al., 2006) Ipak, ono što je zabrinjavajuće su rezultati 

istraživanja koji pokazuju značajnu vezu između korišćenja preparata za negu dece (losiona, 

pudera u prahu i šampona) i koncentracije metabolita ftalata u urinu kod beba. Veza između 

ovih parametara je izraženija kod mlađih beba, zbog nezrelosti njihovog metabolizma, kao 

i zbog povećane doze po jedinici površine tela (SATHYANARAYANA et al., 2008). 

1.4. Metabolizam ftalata 

Ftalati koji se unesu u organizam ne bivaju akumulirani u telu, već se brzo eliminišu 

iz tela i to putem urina, fecesa i drugih telesnih tečnosti: majčinog mleka, krvi, sline, itd. U 

organizmu se brzo razlažu na svoje metabolite – monoestre, koji su i odgovorni za toksični 

efekat ftalata. Oni se dalje mogu razgraditi i daljom oksidacijom pretvoriti u sekundarne 

metabolite (ANDERSON et al., 2001). 

Metabolizam ftalata se odvija u dve faze kao što je prikazano na Slici 3. 

(FREDERIKSEN et al., 2007):  

- Faza I je faza hidrolize diestra ftalne kiseline u monoestre ftalne kiseline. 

Time ftalati prelaze u svoj aktivniji oblik;  

- Faza II je faza konjugacije u kojoj nastali hidrofilni konjugat glukuronida 

biva lako izlužen kroz urin iz organizma. 

Monoestri kratko razgranatih ftalata kao što su DMP, DnBP, BBP, se odmah 

izlučuju iz organizma putem urina, dok monoestri ftalata sa dužim alkilnim lancima prolaze 

kroz dalju biotransformaciju u organizmu, uključujući oksidaciju i hidroksilaciju 

monoestara. Na osnovu literaturnih podataka u Tabeli 4. su navedeni metaboliti DMP-a, 

DnBP-a, BBP-a, DEHP-a  i DnOP-a (ECHA, 2010; FREDERIKSEN et al., 2007; KOCH et al., 

2004; KOCH et al., 2006). 
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Slika 3. Metabolizam ftalata (FREDERIKSEN et al., 2007) 

Tabela 4. Ftalati i njihovi metaboliti 

Ftalat Metabolit Skraćenica metabolita 

DMP Monometil ftalat MMP 

DnBP Mono-n-butil ftalat MBP 

BBP Monobenzil ftalat MBzP 

DEHP 

Mono(2-etilheksil) ftalat MEHP 

Mono(2-etil-5-hidroksiheksil) ftalat MEHHP ili 5OH-MEHP 

Mono(2-etil-5-oksoheksil) ftalat MEOHP ili 5oxo-MEHP 

Mono(2-etil-5karboksipentil) ftalat MECPP ili 5cx-MEPP 

Mono(2-karboksi-heksil) ftalat MCMHP ili 2cx-MMHP 

DnOP 

Mono-n-oktil ftalat MnOP 

Mono-(3-karboksipropil) ftalat MCPP 

Monokarboksimetil ftalat  MCMP 

Mono-(5-karboksi-n-pentil) ftalat MCPeP 

Mono-(7-karboksi-n-heptil) ftalat  MCHpP 

Mono-7-hidroksi-n-oktil ftalat MHOP 

Mono-(7-okso-n-oktil) ftalat MOOP 
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1.5. Uticaj ftalata na zdravlje ljudi 

S obzirom na to da ftalata ima u gotovo svemu što nas okružuje, bitno je govoriti i o 

njihovom efektu na zdravlje ljudi, uzimajući u obzir da svaki ftalat odlikuje jedinstven 

toksikološki profil. Takođe, treba imati u vidu da su ftalati aditivni, tj. da ftalati u 

kombinaciji sa drugim ftalatima i drugim hemikalijama mogu da daju negativne „koktel“ 

posledice (WARING et al., 2011). Dakle, prilikom postavljanja bezbedonosnih standarda za 

ftalate, potrebno je razmotriti i njihovu međusobnu interakciju i kumulativni efekat ftalata 

u datom proizvodu ili više proizvoda koji se koriste istovremeno, kako se ne bi potcenio 

realni rizik korišćenja kontaminiranih proizvoda ftalatima po zdravlje ljudi. 

Kada se govori o populaciji koja je ugrožena pod uticajem ftalata, svakako u 

najrizičniju grupu spadaju deca i muškarci. Zbog povećene upotrebe kozmetičkih preparata 

od strane žena, s obzirom na činjenicu da su DEP i DnBP sveprisutni u kozmetici i 

proizvodima lične nege, u rizičnu populaciju od štetnog dejstva ftalata se ubraja i ženska 

populacija. Ipak, najosetljivija grupa su deca koja su izložena ftalatima još od intrauterinog 

perioda, preko postpartalnog perioda (perioda nakon porođaja) kada su ftalati prisutni u 

majčinom mleku, perioda detinjstva kada su deca izložena ftalatima iz različitih plastičnih 

igračaka do perioda puberteta kada je uticaj ftalata na hormone najveći. Takođe, treba imati 

u vidu i da je metabolizam dece znatno brži od metabolizma odrasle osobe. 

Izlaganje ftalatima može da izazove razne endokrinološke i metaboličke 

poremećaje, jer ftalati negativno utiču na rad žlezda koje luče hormone. Ftalati kao takvi 

spadaju u endokrine disruptore i doprinose različitim ishodima kada je zdravlje čoveka u 

pitanju: 

1) Studije koje su rađene na pacovima dokazuju dejstvo ftalata na promenu nivoa 

hormona koji dalje uzrokuju brojne malformacije reproduktivnog sistema kod 

muškaraca: nerazvijene ili odsutne reproduktivne organe, promene na tkivu 

testisa koje utiču na smanjenu proizvodnju sperme. Na taj način ftalati uzrokuju 

neplodnost kod muškaraca i dovode do veće feminiziranosti muškaraca. Krajnji 

ishod takve malformacije može da bude rak testisa (GRAY et al., 2000). 

Istraživanje sprovedeno na ljudima je dovelo u vezu koncentraciju ftalata u 

majčinim serumima iz 12 nedelje trudnoće i veličinu testisa, kvalitet sperme i 

reproduktivnih hormona kod 112 ispitanih adolescenata. Pokazano je da viši 

nivoi metabolita DEHP-a i DINP-a u prenatalnom periodu negativno utiču na 

reproduktivno zdravlje adolescenata (AXELSSON et al., 2015).  
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2) Takođe, istraživanja ukazuju da postoji veza između izloženosti ftalatima i 

endokrinog poremećaja koji dovodi do pojave raka dojke (WARING et al., 2011). 

Broj istraživanja o povezanosti dejstva ftalata i pojave raka dojke je ograničen, 

ali dovoljan razlog da se ftalati u potpunosti izbace iz proizvoda lične nege.  

3) Usled izlaganja DEHP-u može doći do funkcionalnog oštećenja jetre, menja se 

njena morfologija, enzimska aktivnost i menja se metabolizam ugljenih hidrata 

i lipida  (WHO, 1996).  

4) Takođe, usled izlaganja ftalatima dolazi i do promene u funkcionisanju štitne 

žlezde, dolazi do smanjenja lučenja T4 hormona (HINTON et al., 1986).  

5) Bubrežni bolesnici koji su podvrgnuti hemodijalizi su znatno izloženi DEHP-u 

iz medicinske opreme. Izmerena doza DEHP-a u urinu ovih pacijenata je znatna 

i utiče na smanjenje mase bubrega, funkciju bubrega i pojavu cisti (RAWDHHWAL 

et al., 2018).  

6) Postoji povezanost između izlaganja ljudi ftalatima iz PVC proizvoda prisutnih 

u kući i pojave alergijskih bolesti i astme.  

- Japanska studija je pokazala da može doći do upale disajnih puteva i 

alergijskog dermatitisa kod odraslih dolazi usled konstantne izloženosti 

DEHP-u iz vazduha, iako je koncentracija DEHP-a u vazduhu niska. 

Pronađena je veza između pojave bronhijalne astme kod odraslih i 

izloženosti DINP-u i veza između izloženosti DMP-u i pojave alergijskog 

rinitisa kod dece. Studija je pokazala da su deca podložnija dobijanju 

određene alergijske bolesti usled dejstva DINP-a,  DEHP-a, DnBP-a i  

BBP-a iz kućnog vazduha i prašine, u odnosu na odrasle (AIT BAMAI et al., 

2014).  

- Švedska studija je takođe pronašla vezu između pojave astme i izloženosti 

DEHP-u, i vezu između alergijskih bolesti i izloženosti BBP-u (BORNEHAG 

et al., 2004).  

- Studija sprovedena od strane Jahreisa i saradnika je pokazala da su deca 

podložnija alergijskoj astmi ukoliko je majka bila izložena ftalatima tokom 

trunoće i dojenja (JAHREIS et al., 2017). 
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U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije navedeni su rezultati ispitivanja 

sprovedenih na ljudima (WHO, 1996): 

- Posledice doziranja dva muška dobrovoljca sa 10 g DEHP-a su blage želudačne 

smetnje i umerena katarza. Doza od 5 g DEHP-a nije davala nikakve efekte; 

- Ispitivanjem jetre dijaliznih bolesnika je ustanovljeno da mesec dana intravenske 

dijalize ne dovodi do morfoloških promena na jetri, međutim nakon godinu dana 

hemodijalize dolazi do znatnih promena na jetri; 

- Ispitivanjem industrijskih radnika koji su bili izloženi ftalatima, utvrđena je 

pojava polineuropatije (oštećenje perifernih živaca); 

- U jednom ispitivanju od 221 radnika izloženog DEHP-u u periodu od 3 meseca 

do 24 godine, došlo je do smrti 8 radnika, jedan radnik oboleo je od karcionoma 

pankreasa a jedan od papiloma bešike. Međutim, ova studija je bila nedovoljna 

da pružu dokaz o povezanosti izlaganja DEHP-u i krajnjeg ishoda. 
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2. PLASTIČNI MATERIJALI – VRSTE, PRIMENA I NJIHOVA 

UPOTREBA 

Plastiku kao materijal karakterišu sledeće osobine: transparentnost, bezmirisnost, 

nelomljivost, fleksibilnost, stabilnost, otpornost na vodu i većinu hemikalija, otpornost na 

visoke temperature, mala težina, dug vek trajanja, jednostavna proizvodnja uz nisku cenu 

proizvodnje, itd. Zbog navedenih karakteristika i zbog mogućnosti oblikovanja plastičnog 

materijala u najrazličitije oblike, ovaj materijal je pronašao široku primenu u najrazličitijim 

sferama čime je potisnuo druge prirodne materijale (drvo, kamen, kožu, papir, metal, staklo, 

keramiku).  

Zbog svoje široke primene, plastika je materijal koji čini glavni deo materijala i 

proizvoda definisanih kao Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom – FCM. 

Tako u ovu grupu spadaju: kutije za prevoz hrane, mašine za obradu hrane, materijali za 

pakovanje hrane, kuhinjsko posuđe i pribor. FCM je materijal koji bi trebalo da bude 

dovoljno inertan, odnosno da ingredijenti tog materijala ne utiču štetno na zdravlje 

potrošača. 

Pored toga plastika kao materijal dolazi u kontakt i sa sa farmaceutskim 

proizvodima, odnosno čini značajan deo materijala i proizvoda definisanih kao Materijali i 

predmeti koji dolaze u kontakt sa farmaceutskim proizvodima – PCM (engl. Pharmaceutical 

Contact Materials).  

Danas se velika pažnja posvećuje i proizvodima kojima su izložena deca od 

najranijeg života. To su proizvodi za kozmetiku i negu, proizvodi koji se koriste u ishrani 

poput plastičnih cucli, glodalica, plastičnog pribora za jelo, dečje igračke, i dr. 

Plastiku čine polimeri (70 – 99%), makromolekuli sačinjeni od velikog broja 

ponovljenih jedinica, i aditivi koji obezbeđuju plastici potrebne osobine i omogućavaju joj 

funkcionalnost. U zavisnosti od polimera koji ulazi u sastav plastike razlikuje se sedam 

tipova plastične ambalaže koji su navedeni u Tabeli 5. U tabeli su pored naziva polimera od 

kog je sačinjena plastika navedeni i reciklabilni kodovi, koji predstavljaju brojeve koji se 

štampaju na plastičnoj amabalaži kako bi ukazali korisnicima od kog polimera je 

napravljena plastika i radi lakše klasifikacije prilikom recikliranja. Plastika se obično 

definiše brojevima od 1 do 7, pri čemu se odgovarajući broj pojavljuje u sredini strelica na 

etiketi koja se nalazi na proizvodu ili utisnuta na samom plastičnom proizvodu (ACC, 2011).  
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Tabela 5. Vrste plastične ambalaže, njihove skraćenice i reciklabilni kodovi 

Naziv polimera Skraćenica Reciklabilni kod 

polietilentereftalat PET ili PETE 

(engl. Polyethylene terephthalate) 
 

  

polietilen visoke 

gustine 

HDP ili HDPE  

(engl. High-density polyethylene) 
 

  

polivinil hlorid PVC 

(engl. Polyvinyl chloride) 
 

  

polietilen male gustine LDPE  

(engl. Low-density polyethylene) 
 

  

polipropilen PP  

(engl. Polypropylene) 
 

  

polistiren PS  

(engl. Polystyrene) 
 

  

polikarbonat  PC (engl. Polycarbonate) 

 
  

 
 
   
 

PET je zbog svojih osobina jedna od najčešće korišćenih plastika: providna, jaka, 

otporna, predstavlja dobru barijeru za gasove i vlagu. Iako u svom nazivu nosi ime ftalata, 

ovaj materijal ne sadrži ftalate kao plastifikatore. Ova plastika je namenjena za jednokratnu 

upotrebu i najčešće se koristi za pakovanje voda, sokova, hrane. Može se lako reciklirati. 

HDPE je čvrsta plastika sa velikom otpornošću na većinu rastvarača. Imajući u vidu 

njenu jačinu i izdržljivost koristi se za proizvodnju građevinskih materijala. Takođe, koristi 

se za proizvodnju amabalaže za pakovanje proizvoda sa kratkim rokom trajanja kao što su 

mlečni proizvodi i za pakovanje kućnih i industrijskih hemikalija, šampona, sredstava za 

čišćenje. Velika gustina ove plastike čini je čvršćom i tvrđom od drugih plastika slične 

težine, što dovodi do upotrebe HDPE plastike za proizvodnju čepova boca. Ova plastika je 

najsigurnija plastika, jer ne ispušta nikakve hemikalije u okolnu sredinu. Može se lako 

reciklirati. 

PVC je krta, čvrsta, jaka plastika sa dobrom hemijskom otpornošću, poseduje 

stabilna fizička i električna svojstva, što ga čini dugotrajnim, i kao takav PVC se koristi u 
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građevinarskoj industriji, za proizvodnju vrata, prozora, cevi, itd. Ukoliko se PVC-u dodaju 

plastifikatori, on dobija fleksibilnost i mekoću i kao takav dobija još širu upotrebu. Kao 

fleksibilan se koristi u proizvodnji medicinske opreme (dijalizne kese, kese za transfuziju, 

cevčice, kapilare i creva koje povezuju ovu opremu), ambalaže,  providnih celofana, 

igračaka za decu i kućne ljubimce, kablova u elektronici. Najpoznatiji plastifikatori koji se 

dodaju PVC-u radi postizanja njegovih pogodnih osobina su ftalati. PVC se može reciklirati 

za izradu novih PVC proizvoda.  

LDPE je plastični materijal koji je fleksibilan, poluprovidan, žilav, jak, koristi se za 

izradu jednokratnih plastičnih ambalaža za namirnice kao što su kafa, hleb, kesa za nošenje, 

obloga za tetrapake u koje se pakuje sok, igračaka. Čvrsti LDPE se može reciklirati, dok je 

fleksibilni LDPE često kontaminiran proizvodom koji pakuje, pa ga je teže reciklirati. 

PP je poluprozirni plastični materijal, često i bele boje, čvrst, lagan, ne reaguje sa 

većinom hemikalija, ima visoku tačku topljenja, što ga čini otpornim na topoltu. Upotreba 

ove plastike se bazira na proizvodnji pakovanja za prehrambene i neprehrambene proizvode, 

kao što su čaša za jogurt i kiselo mleko, pakovanja za margarin, posuda za dostavu hrane, 

plastičnog posuđa za hranu za višekratnu upotrebu, bočica za lekove, čepove za boce i 

zatvarače. Takođe, koristi se i za proizvodnju laboratorijske opreme. PP se može reciklirati.  

PS je proziran, lagan, čvrst ili penast, lako lomljiv materijal, od koga se izrađuje 

stiropor, zaštitni materijal za pakovanje, ambalaža za hranu, kartoni za jaja, čašice za kafu 

za jednokratnu upotrebu, plastičan pribor za jelo. Međutim, ova plastika pod uticajem 

temperature ispušta stiren koji je kancerogen. PS se obično ne reciklira. 

PC je prozirna, čvršća plastika u odnosu na druge, spada u najlošije plastike jer sadrži 

hemikaliju bisfenol A  – BPA (engl. Bisphenol-A), koju i ispušta u okolnu sredinu. Ipak, 

PC se koristi u izradi flašica za bebe, boca koje se koriste pri rekreaciji i posuda za spremanje 

hrane. Reciklabilni kod 7 uključuje sve ostale vrste plastike, koje ne spadaju ni u jednu od 

prethodno šest navedenih vrsta plastike, što uključuje i kombinacije akrila, najlona, 

polikarbonata, itd.  

Od nabrojanih sedam vrsta plastike, plastične mase koje ne otpuštaju hemikalije u 

okolnu sredinu su HDPE, LDPE i PP, dok ostale vrste plastike ispuštaju hemikalije koje su 

štetne po zdravlje ljudi.  
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3. FTALATI U PLASTIČNOJ AMBALAŽI 

3.1. Plastična ambalaža kao izvor ftalata 

Imajući u vidu široku primenu ftalata u skoro svim sferama života, njihovu 

isparljivost i mogućnost migracije iz polimera, svaki plastični materijal u kom su ftalati 

inkorporirani može predstavljati izvor ftalata. Ftalati u životnu sredinu mogu da dospeju na 

više načina: proizvodnjom i korišćenjem polimera koji sadrže ftalate, njihovim odlaganjem 

na industrijske i komunalne deponije, insineracijom otpada. Takođe, ljudi mogu biti izloženi 

ftalatima putem hrane, upotrebom dečijih igračaka kao i putem korišćenja određenog 

medicinskog tretmana. 

Iako se ftalati kao aditivi obično dodaju PVC-u, ftalati se koriste kao deo katalizatora 

(Ziegler-Natta katalizator) tokom procesa polimerizacije PP-a, PE-a i PS-a (KISSIN et al., 

2008). Iz tog razloga su ftalati pronađeni i u materijalima koji služe za pakovanje hrane, 

iako nisu napravljeni od PVC-a (BACHA et al., 2012). 

3.1.1. Plastična ambalaža koja je u kontaktu sa hranom 

Sprovedene studije pokazuju da je jedan od glavnih izvora ftalata hrana pakovana u 

plastični materijal, i to posebno masnija hrana poput ulja, mleka, putera, mesa, ribe i dr. 

(FIERENS et al., 2012). Do kontaminacije hrane ftalatima dolazi usled njihove migracije pri 

odgovarajućim uslovima iz ambalaže u kojoj je hrana spakovana (CDC, 2009). Međutim, 

prehrambeni proizvodi mogu biti kontaminirani ftalatima migracijom iz polimera i tokom 

obrade hrane iz opreme za njenu proizvodnju, ali takođe i tokom skladištenja hrane. 

Tsumara i saradnici su u svom istraživanju pokazali da sveža neobrađena piletina sadrži 

DEHP u količini 0,08 mg kg-1, dok se ova količina DEHP povećava na 13,1 mg kg-1 nakon 

prženja piletine u teflonskom tiganju, a daljim pakovanjem piletine koncentracija DEHP 

raste na 16,9 mg kg-1 hrane (TSUMARA et al., 2001a). Plastična ambalaža, koja se koristi za 

pakovanje hrane, prilikom zagrevanja ili kuvanja u mikrotalasnoj pećnici takođe predstavlja 

izvor ftalata, a sprovedena studija je pokazala da pod uticajem visoke temperature ftalati 

lako migriraju iz ambalaže u masnu hranu i na taj način uzrokuju visoku ftalatnu 

kontaminaciju (MOREIRA et al., 2014). Od najvećeg interesa je praćenje kontaminacije 

mleka i mlečnih proizvoda, s obzirom na to da mleko predstavlja primarni izvor hrane za 

decu (SORENSEN et al., 2006). Istraženo je da kravlje mleko može biti kontaminirano iz 

opreme za mužu (CASAJUANA et al., 2004), kao i humano mleko koje biva kontaminirano 

ftalatima takođe korišćenjem pumpi za dojenje (MORTENSEN et al., 2005). Istraživanje, 
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sprovedeno radi detektovanja ftalata u alkoholnim pićima, dalo je podatke o zanemarljivoj 

migraciji ftalata iz plastične ambalaže u alkoholna pića koja su registrovana, s obzirom na 

to da iako je većina uzoraka u ovoj analizi bila pakovana u plastične boce, detektovane 

koncentracije ftalata su bile niske (LEITZ et al., 2009). Takođe, istraživanje sprovedeno od 

strane Carrilo i saradnika govori o tome da posledica povećane koncentracije ftalata u 

alkoholima nije rezultat plastične ambalaže koja je u kontaktu sa alkoholnim pićima, već 

posledica migracije ftalata tokom tehnološkog procesa (CARRILO et al., 2008). 

Upoređivanjem rezultata određivanja ftalata u rakiji od šljive pakovane u staklenu i 

plastičnu ambalažu, dobijaju se podaci koji ukazuje na to da do migracije ftalata iz plastične 

ambalaže u alkoholna pića ne dolazi jer ne postoji značajna razlika u koncentraciji ftalata 

između rakije pakovane u različitu ambalažu (JURICA et al., 2016). Ipak, i pored rezultata 

ovih istraživanja, treba napomenuti da se radi o relativno malom broju uzoraka i da se ne 

može na osnovu njih doneti zaključak o kontaminaciji alkoholnih pića ftalatima usled 

njihove migracije iz plastične ambalaže.  

3.1.2. Plastična ambalaža koja se koristi u medicinskoj opremi 

Postoji znatna izloženost ljudi ftalatima iz medicinske opreme, napravljene od  

PVC-a, samim tim postoji i zdravstveni rizik po pacijente koji su u kontaktu sa navedenom 

medicinskom opremom. U medicinku opremu napravljenu od PVC-a spadaju: kese za 

transfuziju, kese koje sadrže krvnu plazmu i intravenske tečnosti, kese za hemodijalizu, 

cevčice i creva povezane sa navedenim kesama, kese za parenteralnu ishranu, enteralne cevi 

za hranjenje, pupčani katetri, respiratorne maske, nazogastrične sonde, rukavice, itd. 

Istraživanja su pokazala povezanost između izloženosti ftalatima sa upotrebom katetera, 

rukavica i odgovarajućih cevi (GREEN et al.; 2005; TSUMARA et al., 2001a; TSUMARA et al., 

2001b). 

Centar za procenu rizika reprodukcije ljudi u okviru Nacionalnog toksikoliškog 

programa - NTP-CERHR (USA) je procenio da je izloženost bolesne dece DEHP-u iz 

medicinskih uređaja tokom odgovarajućeg medicinskog tretmana od 1,8 – 3,3 mg kg-1 na 

dan (MCKEE et al., 2004). Međutim, nove procene izloženosti od strane FDA donose 

podatak za izloženost bolesne dece DEHP-u od 12 mg kg-1 na dan putem odgovarajućih 

medicinskih tretmana i korišćenjem određenih medicinskih cevi (MCKEE et al., 2004). Nivo 

DEHP kod kog nije primećen neželjeni efekat (NOAEL) (engl. No observed adverse effect 

level) po NTP-CERHR iznosi 3,7 – 14 mg kg-1 na dan, dok noviji podaci daju vrednost za 

NOAEL od 60 mg kg-1 na dan (MCKEE et al., 2004). FDA je takođe odredila tolerantni 
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dnevni unos – TDI vrednosti (engl. Tolerable daily Intake) za DEHP koji dospeva do 

organizma na dva načina – enteralnim i parenteralnim unosom, na osnovu dostupnih 

podataka o toksičnosti. Vrednost TDI za parenteralni unos iznosi 0,6 mg kg-1 na dan dok za 

enteralni unos iznosi 0,4 mg kg-1 na dan (FDA, 2001). Odrasli ljudi mogu biti izloženi 

DEHP-u iz medicinske opreme na više načina. Putem hemodijalize izloženost DEHP iznosi 

0,36 mg kg-1 na dan, dok se DEHP putem transfuzije unese u koncentraciji od 8,5 mg kg-1 

na dan (FDA, 2001). Na osnovu ovih podataka dolazi se do činjenice da putem medicinskih 

tretmana, izloženost ljudi DEHP-u prelazi TDI vrednosti. 

3.1.3. Plastične dečje igračke 

Plastične dečje igračke koje sadrže ftalate, posebno igračke koje su dizajnirane za 

stavljanje u usta, predstavljaju potencijalni izvor ftalata. Zbog kontakta sa navedenim 

igračkama, zbog brzog metabolizma i male telesne mase deca su izložena dejstvu ftalata iz 

plastičnih igračaka i to u najranijoj fazi svog razvoja. U eksperimentu koji je sprovela 

Greenpeace Research laboratorija ispitana je 71 igračka iz 17 zemalja (63 igračke su 

napravljene od PVC-a). Najzastupljeniji detektovan ftalat u ovom istraživanju bio je  

DINP – od 63 igračke 40 igračaka je sadržalo DINP kao pretežni ftalat. U osam od 63 

igračke DEHP je bio pretežni ftalat, dok je u preostalim bio prateći ftalat. U ovim igračkama 

su ftalati sačinjavali značajni deo od ukupne težine igračke (10 – 40%). Od preostalih 8 

igračaka koje nisu napravljene od PVC samo jedna je sadržala ftalat u tragovima, pa se 

pretpostavilo da se radi o kontaminaciji uzorka iz spoljašnje sredine (STRINGER, 1997). 

Takođe, u jednoj studiji je 60% ispitanih igračaka i 77% ispitanih plastelina za decu sa 

područja Libana sadržalo određene ftalate (KORFALI et al., 2013).  
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3.2. Migracija ftalata 

Migracija je proces u kojem dolazi do prelaza određene materije iz odgovarajućeg 

materijala u određeni medijum i obratno. Ovaj proces je kombinacija difuzije i sorpcije. 

Stepen migracije zavisi od početne koncentracije ftalata u plastici i proporcionalan je datoj 

koncentraciji. Na taj način, migracija je određena difuzionim koeficijentom u plastici. 

Ftalati se iz plastike kreću u skladu sa padom koncentracionog gradijenta, tj. difuzijom iz 

medijuma u kome su prisutni sa većom koncentracijom prema medijumu u kome su prisutni 

u nižoj koncentraciji. Sa površine materijala, bivaju desorbovani od strane odgovarajućeg 

medijuma. Takođe usled pada koncentracionog gradijenta, sledi difuzija u unutrašnjost 

medijuma. Konstantnom migracijom ftalata, plastika gubi vremenom svoja početna svojstva 

i postaje krta i lomlljiva. 

S obzirom na to da su ftalati samo pomešani sa polimerom, oni se lako oslobađaju u 

svoje okruženje. Tako ftalati lako migriraju pod odgovarajućim uslovima u zemljište, 

prašinu, atmosferu, vodu, hranu, pljuvačku, krv, itd. Bivaju adsorbovani u sedimentima i 

česticama aerosola i bioakumuliraju se u beskičmenjacima, ribama i biljkama. Putem lanca 

ishrane dolazi do zagađenja hrane i prehrambenih proizvoda, bioakumulacije u tkivima i 

njihovog daljeg prenosa. U vazduhu, DEHP-a ima u niskim koncentracijama, zbog njegove 

niske isparljivosti i slabe rastvorljivosti u vodi. Pod uticajem sunčeve svetlosti i viših 

temperatura vazduha, dolazi do većeg isparenja, odnosno migracije ftalata, samim tim i do 

povećane koncentracije ftalata u vazduhu (RUDEL et al., 2008).  

Za razliku od migracije ftalata iz plastike u atmosferu, migracija ftalata iz plastične 

ambalaže u tečne proizvode kao što je hrana sa povišenim sadržajem masti, je daleko 

izraženija. Migracija ftalata u hranu iz materijala koji je u kontaktu sa hranom (FCM) 

predstavlja veliki problem. Po direktivi Evropske unije (Commision directive (EU) No 

2002/72/EC) dobavljači FCM moraju da pokažu da su njihovi materijali u skladu sa 

odgovarajućim ograničenjima (EUROPEAN UNION, 2002) definisanim kroz sledeće 

vrednosti: 

- Ukupna granica migracije – OML (engl. Overall Migration Limits) 

- Specifična granica migracije – SML (engl. Specific Migration Limits) 

- Maksimalna dozvoljena količina – QM (engl. Maximum Permitted Quantity) 

OML je najveća dozvoljena ukupna količina neisparljivih supstanci koje mogu preći 

iz FCM u hranu. Ova vrednost se određuje tako što se dati ambalažni materijal izlaže 

hemijskom simulatoru hrane određeno vreme nakon koga se ekstrahovani ostatak osuši i 



 Danica S. Bogdanović                                              Teorijski deo                                   Doktorska disertacija

 

  32 
 

odmeri. Ovom vrednošću se određuje inertnost ambalaže, izražava se u mg dm-2 površine 

dodira sa hranom, dok se za decu i odojčad izražava kao mg kg-1 hrane. Zakonodavstvo 

Evropske unije je postavilo vrednost ukupne granice migracije za plastični materijal od  

10 mg dm-2 ili 60 mg kg-1. 

SML je najveća dozvoljena količina određene materije koja može preći iz FCM u 

hranu. To je sigurnosna granica izvedena iz toksikoloških studija. Prisustvo ovih supstanci 

u hrani ili simulatorima hrane se određuje pouzdanim analitičkim metodama. Izražava se u 

mg kg-1 hrane. Ukoliko za neku supstancu nije utvrđena SML vrednost, podrazumeva se 

ukupna granica migracije u iznosu od 60 mg kg-1 hrane. Za pojedine ftalate je utvrđena SML 

vrednost, dok je za one ftalate za koje nije utvrđena, utvrđena je SML(T) vrednost ili totalna 

specifična granica migracije, koja se odnosi na grupu sličnih supstanci. 

QM je najveća dozvoljena količina vrste ili grupe zaostalih nakon migracije materija 

u FCM.  Izražava se u mg kg-1 FCM. Kada se ova vrednost izrazi u mg dm-2 površine koja 

je u kontaktu sa hranom, QM se naziva QMA. 
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3.3. Važeća legislativa za upotrebu ftalata u proizvodima 

namenjenim za ljudsku upotrebu 

U cilju zaštite ljudi osnovano je nekoliko zakonodavnih tela, kako bi se zabranila ili 

ograničila upotreba određenih supstanci koje imaju štetan zdravstveni uticaj: 

- Zakonodavstvo Evropske Unije je jedno od najrigoroznijih zakonodavstava na 

svetu u oblasti korišćenja i upravljanja hemikalijama. Ovo zakonodavstvo je 

poznatije kao REACH (engl. Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals), odnosno Registracija, evaluacija, autorizacija i 

ograničavanje hemikalija. 

- Evropska agencija za hemikalije – ECHA (engl. European Chemicals Agency) 

je oformljena od strane REACH regulative. To je telo koje nadgleda upravljanje 

hemikalijama na Evropskom nivou.  

- Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu - FAO (engl. Food and 

Agriculture organization of the United Nations) i Svetska zdravstvena 

organizacija – WHO su 1963. godine zajednički osnovale specijalizovanu 

međunarodnu organizaciju za hranu pod nazivom Komisija za Codex 

Alimentarius – CAC (engl. Codex Alimentarius Commission), čije je kraće 

uobičajeno ime Codex. Osnovni cilj ove komisije je donošenje standarda i 

srodnih dokumenata (uputstva, preporuke, pravila dobre prakse, itd.) kako bi se 

zaštitilo zdravlje potrošača i olakšala međunarodna trgovina hranom.  

- U okviru Evropske unije osnovan je sistem RAPEKS (engl. The Rapid Alert 

System for Non-Food Products) sa ciljem brze razmene informacija o opasnim 

potrošačkim proizvodima izuzimajući hranu, lekove i medicinske uređaje.  To je 

sistem koji uključuje proizvođače, trgovce, distributere, potrošače i državne 

organe sa ciljem sprečavanja plasmana na tržište i upotrebu proizvoda koji 

predstavljaju opasan rizik po zdravlje i bezbednost potrošača. 

U našoj zemlji zabrinutost oko štetnih sastojaka u predmetima široke potrošnje se 

javila tek nedavno. Asocijacija potrošača Srbije – APOS ima cilj da se upozna sa 

procedurom uvoza proizvoda opšte upotrebe i merama koje nadležni državni organi 

preduzimaju za kontrolu zdravstvene ispravnosti istih. Republička granična sanitarna 

inspekcija i zdravstvene laboratorije redovno prate i ispituju robu napravljenu od PVC-a i 

pokušavaju da se usaglase sa evropskom regulativom. Referentna institucija u Srbiji za 
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Codex Alimentarius je Institut za standardizaciju Srbije – ISS, koji se bavi usaglašavanjem 

standarda o sigurnosti hrane i propisa o hrani koji važe u EU i Srbiji, zbog razlika u tradiciji 

i kulturi. 

3.3.1. Važeća legislativa u oblasti prisustva ftalata u 

prehrambenim proizvodima 

U cilju zaštite potrošača propisana su pravila od strane zakonodavnih tela koja čine 

tim stručnjaka, a tiču se materijala koja su u kontaktu sa prehrambenim proizvodima i koji 

treba da budu napravljeni tako da ne dolazi do migracije neželjenih supstanci iz datog 

materijala u hranu koja će biti konzumirana. Migracija neželjenih supstanci može da dovede 

do promena u sastavu i organoleptičkim osobinama tog konzumacionog proizvoda. Bitno je 

napomenuti da je svaka interakcija ambalažnog materijala i hrane specifična i zahteva 

posebno proučavanje. 

U zakonodavstvu koje se odnosi na plastične ambalažne materijale koji dolaze u 

kontakt sa hranom („food-contact“ zakonodavstvo) ustanovljena su dva tipa migracija: 

specifične i opšte. Specifične migracije se odnose na migraciju supstanci koje su prisutne i 

u niskim koncentracijama predstavljaju opasnost za zdravlje konzumera, pa je neophodna 

njihova rigorozna kontrola. Globalne migracije se odnose na migraciju sastojaka koji ne 

predstavljaju veliki rizik za zdravlje potrošača ali su ipak nepoželjni. Evropska unija je 

donela okvirne smernice s ciljem da materijali i predmeti, koji dolaze u kontakt s hranom, 

ne bi ni po količini ni po sastavu ugrozili zdravlje potrošača ili uticali na promenu hrane 

odnosno na senzorska svojstva. Smernice koje obuhvataju plastične ambalažne materijale 

predstavljaju tzv. specifične smernice koje tretiraju problematiku pojedinog polimernog 

materijala. Kako je već navedeno, svaki polimerni materijal treba posmatrati kao posebnu 

problematiku, ali ipak je prema zakonskoj regulativi doneto da je ukupni limit migracije 

svih kontaminanata iz plastičnog materijala u namirnicu 60 mg kg-1 hrane ili 10 mg dm-2 

površine materijala koji je u kontaktu sa hranom (CDC, 2009). Specifični limit migracije se 

određuje za svaki ftalat ponaosob. Commission Regulation (EU) No 10/2011 (Dopuna 

regulativama Commission Regulation (EU) No 2002/72/EC i No 2007/19/EC) definiše 

granične vrednosti specifične migracije (SML) za pojedine ftalate, kao i graničnu vrednost 

za grupu ftalata (SML(T)). Tako, vrednosti SML za DnBP, DEHP i BBP su 0,3, 1,5 i 30 mg 

kg-1 hrane, redom. Dok je vrednost SML(T) za skupinu ftalata 60 mg kg-1 hrane (EUROPEAN 

UNION, 2011).  
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Takođe, regulativa daje i ograničenja i specifikacije za svaki ftalat ponaosob 

(EUROPEAN UNION, 2011): 

- DnBP se koristi samo kao: (a) plastifikator u materijalima i predmetima za 

višekratnu upotrebu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom; (b) agens tehničke 

potpore u poliolefinima u koncentracijama do 0,05% u konačnom proizvodu; 

- DEHP se koristi samo kao: (a) plastifikator u materijalima i predmetima za 

višekratnu upotrebu koji dolaze u dodir s nemasnim hranama; (b) agens tehničke 

potpore u koncentracijama do 0,1% u konačnom proizvodu; 

- BBP Samo za primenu kao: (a) plastifikator u materijalima i predmetima za 

višekratnu upotrebu; (b) plastifikator u materijalima i predmetima za 

jednokratnu upotrebu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom, osim za hranu za 

dojenčad i malu decu u skladu s Direktivom 2006/141/EZ ili prerađenu hranu na 

bazi žitarica i hranu za dojenčad i malu decu u skladu s Direktivom  

2006/ 125/EZ.  

Za navedene ftalate je postavljen tolerantni dnevni unos – TDI: 

- Za DnBP TDI iznosi 0,01 mg kg-1 telesne težine, gde je TDI izvedena iz LOAEL 

vrednosti (engl. Lowest Adverse Effect Level) od 2 mg kg-1 telesne težine na dan 

(SILANO et al., 2019). LOAEL vrednost je najmanja količina koja izaziva 

neželjene efekte. Takođe je navedeno da je izloženost DnBP-u iz hrane u 

okvirima tolerantnog dnevnog unosa; 

- Za DEHP TDI iznosi 0,05 mg kg-1 telesne težine, gde je TDI izvedena je iz 

NOAEL vrednosti od 5 mg kg-1 telesne težine na dan (SILANO et al., 2019). 

NOAEL vrednost je vrednost koja ne izazviva neželjene efekte. Takođe, 

komisija navodi da izloženost DEHP-u putem hrane u okvirima tolerantnog 

dnevnog unosa; 

- Za BBP TDI iznosi 0,5 mg kg-1 telesne težine, gde je TDI izvedena iz NOAEL 

vrednosti od 50 mg kg-1 telesne težine na dan (SILANO et al., 2019). Takođe, 

komisija navodi da izloženost BBP-u putem hrane može da doprinese 1% 

vrednosti TDI.   
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takve opreme unutar tehničke dokumentacije i unutar uputstva za upotrebu, sa 

informacijama o merama opreza i mogućim rizicima (EUROPEAN UNION, 2007). 
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4. METODE ODREĐIVANJA FTALATA 

Kvalitativno i kvantitativno određivanje ftalata u različitim matriksima zahteva 

analitičku tehniku dovoljno selektivnu za identifikaciju ftalata u prisustvu drugih aditiva iz 

plastičnog materijala. Ovaj zahtev ispunjavaju analitičke tehnike tečne i gasne 

hromatografije kuplovane sa odgovarajućim detektorima. U zavisnosti od složenosti 

ispitivanog analita, vremena potrebnog za analizu, troškova analize, fizičko-hemijskih 

svojstava ispitivanih ftalata i drugih faktora primenjuju se različite tehnike određivanja 

ftalata. 

Najčešće korišćene metode za kvantifikaciju ftalata su: gasna hromatografija – GC 

(engl. Gas Chromatography) (QAIN et al., 2018; MILOJKOVIĆ et al., 2015) i tečna 

hromatografija visoke performanse – HPLC (engl. High Performance Liquid 

Chromatography) (DURAL, 2020). Kao detektori koji se koriste u kombinaciji sa GC 

najčešće se koristi maseni spektrometar – MS (engl. Mass spectrometar), dok se znatno ređe 

koristi plameno-jonizacioni detektor – FID (engl. Flame Ionisation detection) (CHEN et al., 

2005) i detektor sa zahvatom elektrona – ECD (engl. Electron capture detection) (JAWOREK 

et al., 2013). U kombinaciji sa HPLC najčešće se koriste sledeći detektori:  

UV-spektrofotometar (LI et al., 2008; MONAKHOVA et al., 2011), detektor sa nizom dioda 

DAD (engl. Diode-Array Detection) (SHEN et al., 2007; ZAATER et al., 2014) ili kvadrupulni 

maseni spektrometar - MS/MS u odabranom režimu praćenja (JEON et al., 2018). Pored ovih 

tehnika, infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom – FTIR (engl. Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) je tehnika koja ima mnogo prednosti u poređenju sa 

tradicionalnim analitičkim metodama (ANĐELKOVIĆ et al., 2021; PETERSEN et al., 2010; 

HIGGINS, 2013; LOWRY et al., 2011).  

Za pripremu uzoraka najčešće korišćene tehnike su: tečno-tečna ekstrakcija – LLE 

(engl. Liquid-liquid extraction) (HADJMOHAMMADI et al., 2012), ekstrakcija na čvrstoj fazi 

– SPE (engl. Solid phase extraction) (XIN GAO et al., 2014), mikroekstrakcija na čvrstoj fazi 

– SPME (engl. Solid phase microextraction) (AMANZADEH et al., 2016), Soksletova 

ekstrakcija (VISSER, 2009), ultrazvučna ekstrakcija (ZHOU et al., 2012; BOGDANOVIĆ et al., 

2019), ekstrakcija pomoću mikrotalasa – MAE (engl. Microwave assisted extraction) 

(LIANG et al., 2010) i disperzivna tečno-tečna mikroekstrakcija – DLLME (engl. Dispersive 

liquid-liquid microextraction) (AMIN et al., 2018). 
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Postoje mnogobrojne studije koje su se bavile ispitivanjem ftalata u hrani, pri čemu 

je najčešće ispitivan ftalat i najčešće detektovan ftalat je DEHP, dok drugo i treće mesto po 

učestalosti ispitivanja pripadaju DnBP-u i BBP-u (WARING et al., 2011). 

4.1. GC-MS tehnika 

Najčešće korišćena tehnika za određivanje ftalata je gasna hromatografija kuplovana 

sa masenim spektrometrom kao detektorom – GC-MS (engl. Gas chromatography-mass 

spectrometry) (GIMENO et al., 2014). Kolone koje se koriste prilikom gasno-masenog 

određivanja ftalata sadrže stacionarnu fazu niske polarnosti. U zavisnosti od složenosti 

razdvajanja ftalata menja se i temperaturni režim. Jonizacija koja se najčešće koristi u  

GC-MS analizi je elektronska jonizacija – EI (engl. Electron Impact) (SABLAYROLLES et al., 

2005), dok je njena alternativa pozitivna hemijska jonizacija – PCI (engl. Positive chemical 

ionisation) (SANZO et al., 2015). Primenom metana i amonijaka kao reagens gasa pri PCI 

stvara se maseni spektar koji sadrži pikove molekulskih jona pojedinačnih f talata, koji 

omogućava bolju identifikaciju i razlikovanje ftalata. Primena PCI je naročito korisna u 

analizi kompleksnih smeša izomernih ftalata.  

U GC-MS analizi se obično primenjuje režim praćenja jednog jona – SIM (engl. 

Single Ion Monitoring). Drugi režim monitoringa u GC-MS analizi je režim praćenja 

odgovarajućeg opsega masa – FS (engl. Full Scan Monitoring), gde opseg masa ide od  

m/z 50 do 350, a može biti i veći. Identifikacija i kvantifikacija ftalata zasniva se na 

relativnom retencionom vremenu, prisustvu glavnog fragmentnog jona (target jona) i 

kvalifikacionih jona, kao i njihovim relativnim intenzitetima u odnosu na intenzitet internog 

standarda.  

Interni standard (IS) je hemijska supstanca koja je po hemijsko-fizičim osobinama 

veoma slična analitu koji se određuje i koja se ne očekuje u matriksu. Koristi se za 

poboljšanje preciznosti kvantitativne analize. Poznata koncentracija IS se dodaje 

standardnim rastvorima, slepim probama i uzorcima pri čemu se GC-MS analiza vrši u istim 

eksperimentalnim uslovima.  Nakon toga se vrši izračunavanje faktora odziva za svako 

jedinjenje, odnosno odnos površine pika IS i površine pika analita upoređuje se sa odnosom 

koncentracije IS i koncentracije analita. Ovaj faktor se kasnije koristi za izračunavanje 

koncentracija pojedinih komponenti u nepoznatom uzorku. Kao interni standard u analizi 

ftalata se najčešće koriste benzil benzoat (BBz) (CARRILLO et al., 2007), izotopi ftalata 

(KONDO et al., 2010) i dibutil adipat (DBA) (GUO et al., 2010).  
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U Tabeli 6. nevedeni su glavni fragmentni joni DMP-a, DnBP-a, BBP-a, DEHP-a i 

DnOP-a koji se koriste prilikom kvantifikacije, kao i kvalifikacioni joni koji služe za 

kvalitetniju identifikaciju ftalata.  

Tabela 6. Kvalifikacioni i kvantifikacioni joni ftalata 

Analit Molekulska masa (g/mol) Joni (m/z) 

DMP 194 163*, 50, 77 

DnBP 278 149*, 167, 205, 223 

BBP 312 149*, 91, 206 

DEHP 390 149*, 167, 279 

DnOP 390 149*, 167, 261, 279 

* Target joni, joni za kvantifikaciju 

Na Slici 4a. prikazana je fragmentacija ftalata (YINON, 1988). Dva glavna 

fragmentna jona (a) i (b) su detektovana na masenim spektrima DnBP-a, BBP-a, DEHP-a, 

DnOP-a, sa izuzetkom DMP-a, kod kog se detektuje samo jon (b). Jon (a) nastaje usled 

McLafferty premeštanja i transfera vodonika, dok jon (b) nastaje usled gubitka alkoksi 

radikala.  EI masene spektre svih ispitivanih ftalata, osim DMP-a, karakteriše glavni 

fragmentni jon m/z 149 koji je protonovani jon ftalnog anhidrida. Ovaj jon, kao što je 

prikazano i na Slici 4b. se formira kroz četiri alternativna puta. Glavni fragmentni jon za 

DMP je jon m/z 163. 
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Slika 4a. Fragmentacija ftalata 

 
Slika 4b. Fragmentacija ftalata i glavni fragmentni joni ftalata 
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4.2. FTIR tehnika 

Infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom (FTIR) je tehnika kod 

koje su kompjuterski spojene dve klasične metode – interferometrija i Fourier-ova 

transformacija (matematička transformacija dobijenog interferograma direktno daje IR 

spektar uzorka, odnosno intenzitet propuštenog zraka od frekvencije). Prednosti FTIR 

spektrofotometra u odnosu na klasični spektrofotometar su: brže snimanje spektara zbog 

istovremenog detektovanja svih elemenata izvora, veća osetljivost (omogućen rad sa 

tragovima i uzorcima veoma malih dimenzija), širi spektralni opseg, mogućnost ponavljanja 

interferograma, veća preciznost frekvencija i velika moć razlaganja, naknadna popravka 

spektara, mogućnost poređenja snimljenih spektara sa spektrima iz biblioteke računara.  

Svaki FTIR spektar je okarakterisan apsorpcionim maksimumom, apsorpcionim 

trakama, oblašću spektra nazvanom „otisak prsta molekula“. Karakterizacijom FTIR 

spektra, odnosno identifikacijom funkcionalnih grupa, vrši se kvalitativna i kvantitativna 

analiza. 

FTIR metoda je našla primenu u određivanju različitih analita, zbog toga što je ovo 

nedestruktivna tehnika, ne zahteva posebnu pripremu uzoraka, brza je i pouzdana, i nije 

skupa u odnosu na druge metode, npr. GC-MS metodu. Zbog ovih karakteristika može se 

koristiti u kombinaciji sa drugim analitičkim tehnikama radi dobijanja dodatnih informacija 

o strukturi i sastavu uzorka. U većini slučajeva vreme analize je obično manje od jednog 

minuta, što omogućava veliku propusnost uzorka i brzu povratnu informaciju. 

FTIR metoda se može koristiti i u detektovanju ftalata u različitim uzorcima 

plastične ambalaže, ali i pored velikih prednosti, ova metoda se za tu svrhu do sada nije 

koristila tako često. Analizom uzoraka PVC plastike se dobijaju FTIR spektri sa 

karakterističnim apsorpcionim trakama za ftalate: 743 cm-1, 1579 cm-1 i 1599 cm-1. Na 

osnovu intenziteta apsorpcije i površine apsorpcione trake može se izvršiti i kvantitativna 

analiza uzorka. Nedostatak ove analize je u tome što se na ovaj način vrši kvantifikkacija 

svih ftalata prisutnih u uzorku, jer nije moguće izvršiti njihovu separaciju. 
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4.3. Priprema uzoraka hrane i plastičnih artikala za analizu 

određivanja ftalata  

Uzorke hrane, pića, ulja ili drugi vid uzoraka je potrebno čuvati u originalnoj 

ambalaži na hladnom, jer bi prebacivanje uzorka u drugu ambalažu dodatno kontaminiralo 

uzorak. Prvi korak u analizi hrane je homogenizacija uzoraka. Uzorci pića (voda, alkohol, 

sokovi) su homogeni i pre ekstrakcije ne zahtevaju posebnu pripremu. Uzorci tečne hrane 

se pre bilo kog sledećeg koraka najpre homogenizuju mućkanjem i mešanjem, dok se 

čvrstim uzorcima hrane pri mešanju dodaje i destilovana voda ili polarni organski rastvarač 

kako bi olakšao proces homogenizacije. Sledeći korak je ekstrakcija ftalata iz uzoraka 

nepolarnim organskim rastvaračem. Kada su u pitanju nemasni tečni uzorci kao što je voda, 

alkohol, sokovi, nema potrebe za dodatnim prečišćavanjem ekstrakata. Kod ovih uzoraka se 

primenjuje tečno-tečna ekstrakcija za ekstrakciju ftalata iz matriksa i najčešće korišćeni 

organski rastvarači za tu svrhu su: n-heksan, n-heptan, cikloheksan, hloroform ili izooktan. 

Takođe, kod ovih uzoraka se primenjuje i ekstrakcija na čvrstoj fazi. Za ekstrakciju ftalata 

iz nemasne čvrste hrane koristi se acetonitril ili mešavina acetonitrila i vode. Pri analizi 

čvrste masne hrane najpre se vrši ekstrakcija ftalata zajedno sa mastima pomoću rastvarača 

kao što su dihlormetan, mešavina dihlormetana sa cikloheksanom, n-heksan, kao i mešavina 

n-heksana sa acetonom, ili acetonitril. Acetonitril je selektivniji rastvarač u odnosu na ostale 

zbog slabe rastvorljivosti masti u acetonitrilu. Kod čvrstih uzoraka se i korišćenje 

ultrazvučne ekstrakcije i ekstrakcija pomoću mikrotalasa pokazalo kao dobro (WENZL, 

2009).  

Priprema uzoraka plastičnih artikala za određivanje ftalata u njima, kao i za praćenje 

migracije ftalata iz plastičnih artikala u različite medijume ne zahteva posebnu pripremu.  

Ono o čemu dodatno treba voditi računa je kontaminacija uzoraka pri analizi, zbog 

sveprisutnosti ftalata. Potrebno je sprovesti određene mere kako bi nivoi ftalata u pozadini 

bili niski i konstantni. Posuđe koje se koristi u analizi bi trebalo da bude isključivo stakleno, 

nikako plastično. S obzirom na to da čak staklo i aluminijumska folija mogu sadržati ftalate, 

potrebne su i dodatne mere kao što su termička obrada stakla, ispiranje stakla rastvaračima. 

Takođe treba voditi računa i o kontaminaciji organskih rastvarača, i ukoliko je potrebo 

ponovo raditi njihovu destilaciju.  

Iz razloga kontaminacije uzoraka pri svakoj analizi paralelno sa ispitivanjem 

uzoraka treba raditi i blank uzorke (slepe probe) i prilikom obrade rezultata analize uzimati 

u obzir blanko koncentraciju. Blanko koncentracija je koncentracija analita koja potiče iz 
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reagenasa, mernog uređaja ili samog procesa određivanja i doprinosi povećanju 

koncentracije analita iz ispitivanog matriksa određenog odgovarajućom analitičkom 

tehnikom. Paralelnom analizom blanko koncentracije se drže pod kontrolom i na 

minimumu.  
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5. VALIDACIJA ANALITIČKE METODE 

Validacija analitičke metode je postupak kojim se potvrđuje pouzdanost i mogućnost 

primene date metode za rutinske analize. Validirane metode osiguravaju pouzdanost i 

tačnost analitičkih podataka. 

Prema kriterijumima i preporukama Evropske komisije (Europian commission 

decision 2002/657/EC) validacija metode određivanja GC-MS tehnikom podrazumeva 

definisanje njenih kvalitativnih i kvantitativnih parametara.  

U kvalitativne parametre spada:  

- molekularna identifikacija u odnosu na vreme zadržavanja (retenciono 

vreme), 

- odnos jona na GC-MS hromatogarmu. 

U kvantitativne parametre spada:  

- linearnost, 

- procenat prinosa analitičkog postupka (Recovery),  

- tačnost u smislu istinitosti i preciznosti, gde je preciznost izražena kao 

unutardnevna ponovljivost (repetabilnost) i intermedijarna preciznost,  

- analitičke granice (granica odlučivanja (CCα) i sposobnost detekcije (CCβ)).  

5.1. Definicija parametara koji se koriste prilikom 

validacije metode 

5.1.1. Linearnost analitičke metode 

Opseg linearnosti je opseg kalibracione krive u okviru kojeg odziv instrumenta 

ostaje linearan u odnosu na koncentraciju analita. Linearnost se definiše kao mogućnost da 

se u datom opsegu detektuje signal koji je direktno proporcionalan koncentraciji ili količini 

analita. Parametri koji karakterišu linearnost su: 

- Koeficijent korelacije ili regresioni koeficijent, R, koji predstavlja stepen 

rasturanja tačaka oko idealne prave linije i približan je jedinici za većinu analita 

i izražava se kao R2; 

- Odsečak na ordinati, y, u linearnom opsegu  ne treba značajno da odstupa od 

nule;  

- Nagib prave predstavlja osetljivost metode, tj. veći nagib pokazuje da mala 

promena u količini analita rezultuje velikom promenom u odgovoru sistema.  
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Grafički prikaz linearnosti može biti normalan-normalan, log-normalan ili log-log. 

U gornjim i donjim granicama ove oblasti (gornje i donje granice kvantifikacije), javlja se 

odstupanje od linearnosti. Linearni opseg analitičke metode jeste interval između gornjeg i 

donjeg nivoa koncentracije u kome se analiza može vršiti sa određenom tačnošću, 

preciznošću i linearnošću. 

5.1.2. Selektivnost/Specifičnost analitičke metode 

Selektivnost predstavlja mogućnost izdvajanja analitičkog odgovora za određenu 

komponentu u odnosu na druge komponente u matriksu, a specifičnost metode se odnosi na 

dobijanje analitičkog odgovora samo jedne ciljane komponente u prisustvu drugih 

komponenata u matriksu. Metoda kojom se može određivati više komponenata istovremeno, 

ali pod uslovom da te komponente pri određivanju ne smetaju jedna drugoj, naziva se 

selektivnom. Metoda je specifična ukoliko odgovor detektora potiče samo od komponente 

od interesa. Hromatografske tehnike se odlikuju dobrom specifičnošću zato što 

omogućavaju razdvajanje komponenata smeše pre njihove detekcije. 

5.1.3. Preciznost analitičke metode 

Preciznost analitičke metode predstavlja slaganje između vrednosti niza merenja 

izvedenih iz istog homogenog uzorka pod propisanim uslovima. Velika preciznost ne 

garantuje i veliku tačnost. Izračunava se kao standardno odstupanje rezultata testa, gde je 

manja preciznost određena velikim odstupanjem i obrnuto.  

Parametri preciznosti su: 

- ponovljivost (repetabilnost) – preciznost određena u uslovima ponovljivosti u 

kraćem vremenskom intervalu (jedan dan);  

- intermedijarna preciznost – preciznost određena u uslovima ponovljivosti u 

dužem vremenskom intervalu (npr. 15 dana);  

- obnovljivost (reproduktivnost) – preciznost određena u različitim uslovima 

eksperimenta (drugi instrument, drugi analitičar). 

Preciznost se najčešće izražava kao: 

- standardna devijacija, 

- varijansa ili 

- relativna standardna devijacija. 
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Za određivanje standardne devijacije merenja, σ, ili standardnog odstupanja velikog 

broja merenja koristi se formula (1). Kada 𝑛 → ∞ onda je 𝑥 ̅ = 𝜇 . 

 

                                          (1) 

 

Standardna devijacija ograničenog broja merenja, s, izražava se u istim jedinicama 

kao i merna veličina i za njeno određivanje koristi se formula (2), n predstavlja ograničen 

broj merenja, n-1 broj stepena slobode, 𝑥 ̅ ≠ 𝜇. 

 

                                    (2) 

 

Varijansa ili srednje kvadratno odstupanje, s2, se izračunava korišćenjem formule 

(3): 

 

                                          (3) 

 

Relativna standardna devijacija, RSD, ili koeficijent varijacije, CV, se izračunava 

korišćenjem formule (4): 

                       

                                          (4) 

 Standardna devijacija srednje vrednosti se izračunava korišćenjem formule (5): 

 

                                                (5) 

 

Preciznost se prema instrukcijama Europian commission decision 2002/657/EC 

izražava preko koeficijenta varijacije (CV). Koeficijent varijacije za ponovljenu analizu 

standardnog ili obogaćenog (spajkovanog) uzorka, pod uslovima ponovljivosti, ne sme 

prelaziti nivo izračunat pomoću Horwitz-ove jednačine (6). Horwitz-ova jednačina je 

empirijski postavljena i predstavlja vezu između preciznosti analitičke metode i 

koncentracije analita. 

                                         CV=2(1-0,5logC)                                                                            (6) 

c – koncentracija analita izražena kao udeo mase (npr. 1 mg g-1 je 10-3) i predstavlja 

bezdimenzionu veličinu. 
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5.1.4. Tačnost analitičke metode 

Tačnost analitičke metode je stepen saglasnosti između dobijene vrednosti u 

analitičkom postupku i stvarne vrednosti (referentne vrednosti). Određivanje tačnosti se vrši 

poređenjem dobijenih rezultata sa rezultatima dobijenim korišćenjem standardne referentne 

metode ili korišćenjem sertifikovanog referentnog materijala (SRM). Kada SRM nije 

dostupan mogu se koristiti standardni uzorci sa poznatom količinom analita. Koncentracije 

standardnih uzoraka treba da budu u opsegu od interesa, a najmanje jedan standardni uzorak 

treba da ima koncentraciju blisku granici kvantitativnog određivanja. Dobijena tačnost u 

velikoj meri zavisi od načina pripreme uzoraka, matriksa i koncentracije uzoraka.  

5.1.5. Osetljivost analitičke metode 

Osetljivost je sposobnost metode ili instrumenta da detektuju analit u tačno 

određenoj koncentraciji. Nagib određuje osetljivost metode. Što je nagib prave veći, to je 

metoda osetljivija. 

5.1.6. Granica detekcije i granica kvantifikacije analitičke 

metode 

Granica detekcije 

Granica detekcije – LOD (engl. Limit of Detection) je najmanja količina analita u 

uzorku koju je moguće odrediti uz razumnu statističku verovatnoću. LOD se obično 

određuje u oblasti gde je odnos signal/šum veći od 5. Za granicu detekcije se obično uzima 

vrednost koncentracija koje daju S/N = 3 ili S/N = 2. Granice detekcije matriksa, metode i 

analita su specifične. 

LOD se može izračunati na sledeći način: 

- LOD je numerički jednak trostrukoj standardnoj devijaciji srednje vrednosti 

slepih proba (n>20) ili 

LOD = 3,3 x SB/a                                                                       (7)  

gde je SB standardna devijacija odgovora, a a nagib kalibracione prave na nivoima 

bliskim limitu. 

Standardna devijacija odgovora se može odrediti na osnovu slepe probe, standardne 

devijacije reziduala regresione prave ili standardne devijacije odsečka regresione prave. 

Odnos signal/šum, S/N (engl. Signal/Noise Ratio)  

Odnos S/N je bezdimenziona veličina koja pokazuje relativnu jačinu (snagu) 

analitičkog signala (S) u odnosu na prosečnu snagu šuma u pozadini (N) u određenom 
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uzorku i usko je povezan sa granicom detekcije. Bazirano na vrednosti odnosa signala prema 

šumu poredi se mereni signal koji potiče od uzorka sa poznatom niskom koncentracijom 

analita sa blank uzorkom (bez analita) i procenjuje se minimalna koncentracija na kojoj 

analit može biti pouzdano detektovan, tj. kvantifikovan.  

Granica kvantifikacije 

Granica kvantifikacije ili donja granica kvantitativnog određivanja – LOQ (engl. 

Limit of Quanitation) je nivo iznad kojeg se mogu dobiti kvantitativni rezultati sa određenim 

stepenom poverenja. To je najniža koncentracija analita koja se može odrediti prihvatjivom 

ponovljivošću i tačnošću. Određuje se analogno određivanju detekcionog limita, koristeći 

S/N=10. LOQ matriksa, metode i analita je specifičan. 

LOQ se može izračunati na sledeći način: 

- Ako su i tačnost i preciznost konstantne u koncentracionom rasponu oko granice 

detekcije, tada je granica kvantifikacije numerički jednaka šesterostrukoj ili 

deseterostrukoj standardnoj devijaciji srednje vrednosti slepih proba (n > 20)  

LOQ = 10 x SB/a                                                              (8) 
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6. CILJ I PROGRAM EKSPERIMENTALNOG RADA 

Imajući u vidu raspostranjenost ftalata u okruženju, njihovu široku primenu, 

mogućnost izlaganja ljudi njihovom uticaju, štetnom uticaju koji imaju na ljude, kao i 

njihove fizičko-hemijske karakteristike, cilj istraživanja ove doktorske disertacije je razvoj 

metoda određivanja ftalata u hrani i plastičnim artiklima, kao i ispitivanje stepena migracije 

ftalata iz plastičnih artikala pod uticajem različitih faktora.  

Predmet ovog naučnog istraživanja obuhvata sledeće: 

- Ftalate: dimetil ftalat (DMP), di-n-butil ftalat (DnBP), benzil butil ftalat (BBP), 

di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP) i di-n-oktil ftalat (DnOP); 

- Hranu i piće: mleko i mlečne proizvode, alkoholna pića – bele rakije i sintetičko 

vino; 

- Plastične artikle sačinjene od sledećih polimera: polivinil-hlorida (PVC), 

polietilentereftalata (PET), polietilena visoke gustine (HDPE), polietilena niske 

gustine (LDPE), polipropilena (PP), polistirena (PS) i polikarbonata (PC)). 

U ovom radu su kao ciljana jedinjenja izabrana nabrojana pet ftalata: DMP, DnBP, 

BBP, DEHP i DnOP.  

- Jedan od razloga za ovakav izbor jeste učestalost detekcije ovih ftalata u 

flaširanoj vodi, posebno u zemljama poput Srbije, Hrvatske, Češke, Tajlanda, 

Saudijske Arabije, Kine, Pakistana itd. (LUO et al., 2018). Takođe, ispitivanja 

mlečnih proizvoda pokazuju isti trend detekcije navedenih ftalata (FIERENS et 

al., 2013). S obzirom na to da su u radu analizirani plastični artikli iz domena 

ove primene, praćen je isti izbor ftalata koji je naveden u literaturi. 

- Drugi kriterijum za odabir ovih pet ftalata je bio odabir ftalata koji mogu 

pokazati kako povećanje dužine funkcionalnih grupa i njihova voluminoznost 

utiču na potencijal migracije ftalata. Iz grupe ftalata koja je odobrena za upotrebu 

u plastičnom materijalu koji je u kontaktu sa hranom – DnBP, BBP, DEHP, 

DINP i DIDP (SILANO et al., 2019), u ovom radu je fokus na tri ftalata iz ove 

grupe, uz dodatak dva ftalata koja su van ove grupe – DMP i DnOP. Iz opsega 

istraživanja su izuzeti DINP i DIDP, koji su klasifikovani kao supstance koje ne 

pokazuju štetan uticaj. Uprkos činjenici da postoji trend da se DEHP zameni 

DINP/DIDP-om u upotrebi plastifikatora u Evropskoj Uniji, DEHP i ostatak od 

tih 5 ciljanih ftalata i dalje se široko primenjuju, posebno u zemljama koje su 

navedene u radu (LUO et al., 2018). 
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Na osnovu navedenih literaturnih podataka u poglavlju 4.1. i potreba eksperimenata, 

između benzil benzoata, izotopa ftalata i dibutil adipata (DBA), kao interni standard izabran 

je DBA. Po svojim osobinama je sličan ispitivanim ftalatima (tečnost, nerastvoran u vodi, 

rastvoran u nepolarnim rastvaračima, molekulske mase (M=258,35 g mol-1), temperature 

ključanja (Tk=183°C)), ne ometa određivanje ftalata i nema ga u matriksu koji se analizira. 

Glavni fragmenti jon koji suži za kvantifikaciju DBA je m/z 185, dok su kvalifikacioni joni 

m/z 129 i 111. 

Program ove doktorske disertacije koncipiran je tako da se sastoji iz tri faze, a svaka 

faza je metodološki detaljnije obrađena u okviru ovog poglavlja (od 6.1. do 6.12.). Na  

Slici 5. je dat šematski prikaz programa eksperimentalnog rada. 

Prva faza. Izvršen je razvoj i optimizacija metoda za određivanje koncentracije 

ftalata u uzorcima hrane različitog stepena masnoće: vodi, alkoholnim pićima, mleku. 

Razvijena je efikasna metoda tečno-tečne ekstrakcije za tri različita tipa matriksa hrane – 

visoko masnu hranu, nisko masnu hranu i bezmasnu hranu, što je potvrđeno kvantifikacijom 

ftalata u uzorcima hrane pomoću GC-MS tehnike. 

Druga faza. Izvršen je razvoj i optimizacija metoda za određivanje koncentracije 

ftalata u uzorcima PVC plastičnih artikala (PCM-a i igračaka) korišćenjem GC-MS i FTIR 

tehnike. Razvijena je nova metoda kvantifikacije ftalata u plastičnim artiklima pomoću 

FTIR tehnike. 

Treća faza. Izvršeno je ispitivanje stepena migracije ftalata iz FCM-a, PCM-a i PVC 

igračaka u različite recipijente (n-heksan kao model recipijent, mlečne proizvode, veštačku 

pljuvačku). Izvršeno je i analiziranje različitih faktora uticaja na migraciju ftalata iz 

plastičnih artikala, uticaj temeprature, ultrazvuka, i procenta masnoće mleka i mlečnih 

proizvoda. Takođe, izvršena je i analiza migracije ftalata iz PVC igračaka u veštačku 

pljuvačku, kao i uticaj UV-A i UV-C svetlosti na promenu u strukturi PVC igračaka, nakon 

čega je ispitana dalja migracija ftalata iz ozračenih PVC igračaka u model recipijent i 

veštačku pljuvačku. 

Realizacijom programa doktorske disertacije kroz navedene faze izvršena je 

ekstrakcija ftalata optimizovanim metodama, njihova detekcija i kvantifikacija u različitim 

matriksima hrane, alkoholnim pićima i plastičnim artiklima GC-MS i FTIR tehnikom i 

određen je stepen migracije ftalata pod odgovarajućim uslovima iz plastičnih artikala u 

uzorke mleka, mlečnih proizvoda i veštačku pljuvačku. 
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Slika 5. Šematski prikaz programa eksperimentalnog rada 


